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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Pru-
$lin" w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wymagania ogélne wspoélne dla robot
wymienionych na stronie 2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — opatrzony pieezia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanym
stronami staacy do notowania zdaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazyaaolecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.
Inzynier - osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcjpklgora nadzoru inwe-
storskiego, wyznaczona przez Inwestora do nadzernavweaodnéci wykonywania robét z dokumen-
tacja projektows i ST oraz innymi dokumentami, normami i decyzjami.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawgpowaniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kaktu.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hczenia
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w cebh#@hia w nim konstrukcji
nawierzchni
Ksiega obmiarow — akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisyavan
przez wykonaweg obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicoéw i ew. dodatkowych za-
tacznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceqtevwprzez Zamawigego
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z
ocery jakosci materiatow i robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodnie z dokumentacpjektows i
specyfikacjami, zaakceptowane przezyimiera
Nawierzchnia— warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu
a/ warstwacieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddasmptrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych
b/ podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen

na podtae,
Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi
Pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi z uradzeniami drogowymi
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna — autoudwntacji projektowej
kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich #ia (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich wykona-
nia
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy i &gi Obmiaru Robo6t oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kietyoST.
Wykonawca, na wtasny koszt, wytyczy przez uprawegmgeodetwspotrzdne gtéwne trasy, zloka-
lizuje repery .
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone peakdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodojiefitu organizacji ruchu na czas prowadzo-
nych robé6t zgodnie z:
1/ Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 300w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatiragowych oraz uetizen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczamaarogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarglzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaaitym zargdzeniem.
(Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).
3/ Szczegodtowe warunki techniczne dla znakoygnatow drogowych oraz ugdzen bezpieczé-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnagach
(Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowj cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione w éhojednym z nichsobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartxi docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwydw okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego robdét.
Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zargdem drogi i organem zaydzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<taluje i lgdzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., podejmie wszelkie inn@odki niezledne dla ochrony robo6t, bezpieéseva pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przezipniera.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscaclicideh okrelonych przez Iay-
niera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezzyniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realiza-
cji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oidigga odtbnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktova.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania realizacji kontraktu, do zak@czenia i odbioru kidcowego rob6t, Wykonawca
bedzie stosowat gido przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz tdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrici spotecznej, a wynika-
jacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasttvie jego sposobu dziatania,
stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na :
1/ lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i ddagazdowych
2/ srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlm@scia powstania pzaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawcabedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojaz-
dach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoopw

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a&zpkaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie
tych materiatow od wikxiwych organdw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera, zargdcow lub widcicieli poszczegdinych ugdzen i wiadze
lokalne 0 zamiarze rozpogza robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

i zainteresowane wladze oragdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji
na powierzchni ziemi i ugdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyoée Za-
mawiapcego. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitsiwym prowadzeniem robot lub brakiem ko-
niecznych dziala ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiastigoublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbamrzy uszkodzonwtasnaé.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniagcych odpowiednich wymagasanitar-
nych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne

oraz spret i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem tych wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robotod daty rozpoagia do daty wydania potwierdzenia zékeenia przez Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu k@owego odbioru. Utrzymanie powinnodpro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lublgnenty byty w zadawalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorunk@mwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydawane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczrnér& g jakikolwiek sposob zwizane z wykony-
wanymi robotami i bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymbstanowié podczas pro-
wadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie narusze-
nie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikagdfistarczonej przez igniera.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&ankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatbbowhzywaé postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydaroa/gbanych norm i przepiséw o ile w warun-
kach kontraktu nie

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane ydrprzepisy § paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sptzev
nia i pisemnego zatwierdzenia przezyiniera. Ranice pomg¢dzy powotanymi a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedta@one Irzynierowi do zatwier-
dzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przez zaplanowanym wykoryiem jakichkolwiek materiatow przeznaczo-
nych do robot, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informaagyel
czace proponowanegarddita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow jak row-
niez odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwimdia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw danegrddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégulta w sposéb agty spetniaj wyma-
gania ST w czasie pagiu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétni, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostaipowiednio skorygowany przezjmiera.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilojozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 10 dni przez zyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, jeeli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badavymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody gniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakosc | wkasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@galzlokalizowane w olebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych przez Wykonawazaakceptowanych przezzmiera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcji z wymogami.
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Prébki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli
beda stanow¢ podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bxdzie przeprowadzat inspekaivytwdrni musz by¢ spetnione naspuja-
ce warunki:

a/ Inzynier bzdzie miat zapewnicnwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
czasie prowadzenia inspekcji

b/ Inzynier kgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtt, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jak& wykonywanych robaét.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w do-

brym stanie i gotowszi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkownika.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajch dopuszczenie spitn do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&od-
kow transportu &dzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachAyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spemigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przeziyniera, pod warun-
kiem przywrocenia stanu pierwotnego uzyskanychrddaov drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczysraez@szkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialraa prowadzenie robét zgodnie z umgwraz za jakg zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgaogino dokumentagj projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiedreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagenie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zosiarsungte przez Wy-
konawe na whasny koszt, sprawdzenie wytyczenia robowybnaczenia wysokei przez Irtyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatotdza ich dokfadngt.

Inspektor kdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robét, ocen
jakosci materiatow i posfpem robét.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich roboét i wszystkich reeatéw dostarczonych na
budow lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriatoboty, kto-
re nie spetniaj wymaga jakosciowych okrélonych w dokumentaciji projektowej i ST.
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Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez liy-
niera pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytotuiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét powinno Iytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidig ashgnaé
zalazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca powinien
zapewné odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnigymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostatg dam okréone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczwiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek roe@gnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych.

Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier na-
tychmiast wstrzyma aycie do robét badanych materiatow i dégiye do uycia dopiero wtedy gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsuntte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakd¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. #iynier kedzie mi€ zapewnion mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kiyniera kzda odpo-
wiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowa®yz Irzyniera.

Na zlecenie layniera, Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usu-
nigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normynie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania Wykonawca przedstawi néngie
ich wyniki do akceptaciji liyniera

6.4. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor mge dopyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnad¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestywsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do ro-
b6t powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziegiay
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wyko-
nawe; Inzynierowi.
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6.5. Dokumenty budowy

1/ Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praweowddrujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowyaie& okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohaujacymi przepisami spo-

czywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shivowego. Zapisy dula czytel-

ne, dokonane trwaltechnilky, bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem

zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i praygog przerw w robotach

- uwagi i polecenia tyniera

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdllnym w zwku z warunkami  klimatycznymi,

- zgodndci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichrsepi w dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykony-
wania robadt,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pnzepadzonych bada

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovedd przeditaone Irey-

nierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich pregia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy ro-

bot.

2/ Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét prog@adza si w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w for-
mie uzgodnionej z trynierem. Dokumenty te stanawzakczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

4/ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesdprécz wymienionych w pkt.1/ — 3/ nagtijace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizaciadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno- prawne
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d/ protokoty odbioru robét
e/ protokoly z narad i ustalekorespondenegjna budowie

5/ Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczo-
nym. Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodejgo natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokutydrudowy leda zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Ireyniera o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 graed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighdhawcy od obowizku ukaiczenia wszyst-
kich robot wysgpujacych w projekcie.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z €tcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatdw

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako diug@¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo glda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlalzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduazie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urazdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdglee
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zankgch przeprowadza
sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadza gizedich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzotfiozenia lgch wykonywane w sposob zrozumialy i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. Obmiarow razie braku miejsca szkicegaioy¢ dofa-
czone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaejgm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robot.

Odbioru robo6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniemdyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakai¢ i ilos¢ robo6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawieragcych
komplet wynikéw bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiw konfrontacji z
dokumentacja projektay ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspek-
tor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejnagjeyzje dotycace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje deaydiokonania poticen.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem nate
nego wynagrodzenie. Odbioruggziowego robot dokonujeesivg zasad jak przgdbiorze kacowym
robot. Odbioru robét dokonujedynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wy-
konawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie
Zamawiajicego. Odbidr ostateczny robot rgmstw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecnii Inzynie-
ra i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przecdio-
nych dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualneraz zgodnéci wykonania robét z
dokumentagj projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzdpet-
niajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aagowych lub rob6t uzupetnigych w war-
stwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czyloid ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokumjarRagjektow, i ST z uwzgédnieniem tole-
rancji i nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleazdstwo ruchu, komisja
dokona, potfcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach Umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢gio jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1/ Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje Techniczne
3/ Recepty i ustalenia technologiczne
4/ Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw
5/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
6/ Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST i DokumentagjProjektovg
7/ Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow zadczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie 2 Bokumentacj Projektov.
8/ Rysunki na wykonanie robot towarzysych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen.
9/ Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.
10/ Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poraenim z Wykonawg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarazdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupplo@leda zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamavwjeggo.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych
Z usungciem stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym itn&s/ch
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny tob6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednosti obmiarow
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatnaci jest wartéé¢ (kwota) poda-
na przez Wykonawgcw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lrdzie uwzgédniac wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tlip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz kosztami zakupu, magazynaoayawentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymadeOgolnych zawartych w ST
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w w/w dokumentach, nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayayn i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrdastarczeniem kopii Projektuzynierowi i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posfpu robaot,

2/ ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z obowzujacymi przepisami i

wymaganiami bezpiecastwa ruchu

3/ konstrukag oznakowa

4/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtinitymczasowych oznakowaionowych, pozio-

mych, barier §wiatet

5/ utrzymanie ptynn&ei ruchu publicznego

6/ usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

7/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Ustawa z dn.7 lipca 1994r.—Prawo budowlane {fekinolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, p0z.1623)

2/ Ustawa o drogach publicznych z dn.21marca 1988kst jednolity Dz.U.z 2007r.Nr 19 poz.115)
3/ Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&G01 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13&z. 1555).
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wezta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zg@nych z wytycze-
niem trasy drogowej w oblpie projektowanej budowy i obejmyj
roboty pomiarowe przy tyczeniu punktoéw charaktergatych i pozostatych elementoéw ulicy w gra-
nicach opracowania.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysol&eiowych
W zakres rob6t pomiarowych wcheadz
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoiawego punktow gtéwnych osi trasy

i punktéw wysokséciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposoéb utatwiapy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazgpocatkowy
i ksicowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowegzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogollne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarST
D-00.00.00
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem sta-
lowym, stupki betonowe albo rury metalowe o ditgakoto 0,50 metra.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m.

2. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podanov ST D-00.00.00.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgikmvych naley stosowa nas¢pujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalnzer, tyczki, taty, témy stalowe, szpilki.

Sprz:;t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwaranto-
waé uzyskanie wymagane] doktadiwd pomiaru.
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-000.0

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éyvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wyty-
czeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw robgzh. Bedy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej godne

Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie
roznia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej,powinien powiadéra tym Inzynie-
ra. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie pawairby¢ zmieniane przed pogjiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z r@nic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i gginych rzeczywistych, akceptowane przez/mera, zostapwyko-
nane na koszt Zamawiggego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakcep-
towaniem wynikow pomiarow przeziyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥érednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone

w 0znaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotazenie tych punk-
tow. Forma i wzoér tych oznacz@owinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze cza-
sie trwania robét. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgejo zostanzniszczone przez
Wykonawe, swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgrsekonieczne do dalszego pro-
wadzenia rob6t, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdiaigtowej realizacji rob6t naig do obowiz-
kow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtownyabsi trasy i punktow wysokciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhzane do punktéw pomocni-
czych, potaonych poza granicrob6t ziemnych.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robo6t zeadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnie-
jacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesigocze naley zatazy¢ w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattowimikstalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwvowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna bwyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich w odlegtéci zalez-
nej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéscz nie rzadziej nico 50 metrow.

17



Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasitw stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia
do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgaowych
nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicéw i dzienni-
kow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontigdiodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnychtrasy i punktéw wysoldiowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysalkowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewanium wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwahhrna ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagmnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga iegsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Noobkow
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwulicy Wylotowej na odcinku od ufrodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zg@nych ze zdciem
warstwy humusuwv obrebie pasa drogowegosm@dniej grubéci 30 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgode®z dokumentagjpro-
jektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00

3.2. Sprt do robot ziemnych

Do wykonania robot zwizanych ze zdciem warstwy humusu i torfu nahe stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét w miejscach, gdzie prawe wyko-
nanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest dioe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 .

4.2. Transport gruntow

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Odcinki wykonywanych robot natg oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas bu-
dowy, opracowanym przez Wykonagc

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST

5.2.Zdj ¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu i torfu powinna dydijeta z przeznaczeniem dojmbejszego @ycia przy umacnia-
niu skarp, zaktadaniu trawnikéw, oraz do innychromyci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru powinna lmykonane zgodnie ze wskazaniamiyniera.
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Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyshal/ wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogzspce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grukd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowargczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu naley zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokaici jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibigé zgodna z ustaleniami dokumentacji projek-
toweyj.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunumsuinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeeayszczeniem, a tak na-
jezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bezpo-
srednio po nich, aby unilg zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji., oraz w Dokumentacjiofektowej i odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 riiwykonania robét obejmuje zgjie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdéliogi
lub odwiezieniem na odkiad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja .
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wezta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot rozbiérkowych

w obrebie projektowanej budowy i obejmujozbiorie:

- istniepcej nawierzchni jezdni bitumicznej na skieyvaniu z ul Srodkowa,

- podbudowy z kruszyw famanych, jw

- kraweznikéw i faw betonowych, jw

- obrzey betonowych, jw

Uwaga:

Poskpowanie z odpadami musi by przeprowadzone przy zachowaniu ustale Ustawy z dn.
27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 p0z.628).

Zmiana sposobu zagospodarowania odpadéw oraz pataiedt mae by wprowadzona przez iy-
niera i ustalanaduzie w czasie rozbiorek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentagj pro-
jektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zvazanych z rozbidrk elementow drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- ladowarki,
— samochody ezarowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymisrodami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego rodzaju materiatu rozbiérkowego.

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0.0

23



Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST

lub przez liyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw ulicy przeznaczonych dozbiérki - nalezy wykona na podsta-
wie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogvyym — Za bezpieczestwo ruchu na odcin-
ku wykonywanych rob6t odpowiedzialny jest Wykonawehot. Odcinki wykonywanych robét nale-
zy oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas mydopracowanym przez Wyko-
nawe robot zgodnie obowkujacymi w tym zakresie przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robo6t rozbiorigoty prawidtowdci transportu i sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru rob6t zwanych z rozbidrkelementéw ulic
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozékd
- 0znakowanie robét
- rozebranie poszczegdlnych asortymentow
- zatadunek i transport materiatéw rozbiérkowychskidowisko wskazane przezymiera
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 20038v sprawie szczego6towych

warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow dregech oraz uradzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drog@zh (J. Nr 220 poz. 2181),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.07

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZADZEN PODZIEMNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wezta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy regulacji pionowej
studzienek urglzer podziemnych i obejmajregulacg pionowa wtazéw kanatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi normami i ,, Katalo-
giem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz ST@®00.00

1.4.1.0g06lne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robot oraz za zgodt@ Dokumentagj Pro-
jektowq , St i poleceniami lryniera.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot migiejszej instrukcji s

2.1. Beton

Regulacja pionowa (nadbetonowanie) wykonaguzte z betonu klasy B20, odpowiagizggo wyma-
ganiom PN-B-06250 ,, Beton zwykty”.

3. SPRZET
Roboty zwizane z wykonywaniem regulacji wysakmwe] studni urgdzen podziemnych wyko-
nywane lda recznie.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST D-0000

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie regulacji wysokéciowej studni urzadzen podziemnych.

Regulacg wysokaciowa studni uradzer podziemnych nalg wykona& poprzez podmurowanie be-
tonem klasy B20 do ezinej okrdlonej w Dokumentacji Projektowej.

Podmurowanie betonem nayewykona w deskowaniu.

Przed podmurowaniem nalezdemontowé pokrywy studni, a po wykonaniu regulacji wyseégio-
wej ponownie osadgizdemontowane pokrywy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.Jednadkniaru jest 1 szt.
wykonanej regulacji pionowej wdzer podziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- transport materiatdw do wykonania robot
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
- demonta skrzynek pokrywowych studni
- wykonanie deskowania
- podmurowanie betonem studni gizex podziemnych
- rozebranie deskowania
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

28



Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotyge wykona-

nia i odbioru robét zwizanych z rozbudoyulicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta

"Pruslin” w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych

w gruntach kat. 1I-1ll i obejmu;

- mechaniczne wykonanie wykopdéw z transportem wiokkniejsce wskazane przez inwestora,

- wywiezienie nadmiaru usugiego wczeniej humusu, z zatadunkiem i wytadunkiem orazzataem
w pryzmy w miejscu skladowania wskazanym przewestora

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgode®z dokumentagjpro-

jektowa, SST i poleceniami ltyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w ST D-00.00.00.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas& mazliwoscia korzy-
stania z nagpujacgo sprztu:

- koparki, spycharki, réwniarki

- samochody wywrotki

- ubijaki, ptyty wibracyjne, walce

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu. Transport
gruntu z wykopow odbywasi¢ bedzie samowytadowczynsrodkami transportu. kyte srodki trans-
portu musz by¢ sprawne technicznie.

Ogdllne wymagania i ustalenia dotgce transportu okiéono w ST D-00.00.00 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Odcinki wykonywanych robot natg oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu

na czas budowy. Ogdlne zasady prowadzenia rob@numodd ST D-00.00.00.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniacshiwelety, aby umaiwi ¢ od-
ptyw wod z wykopu. Wody opadowe najeodprowadat poza teren robot.

5.3. Wymagania odnénie doktadnosci wykonania wykopow

Szerokdc¢ i gtebokas¢ wykopow nie powinna rni¢ sie od projektowanych wtej niz o 5 cm.
Spadek dna wykopdéw powiniendygodny z zaprojektowanym z doktadom do 0,05%.

Wskaznik zag;szczenia gruntu w wykopie winien wynési= 1,0, okrélony wedtug BN-77/8931-12
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami pkt. 5.3. ni-
niejszej specyfikacji oraz dokumentagrojektows i odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf wykonanego wykopu, na podstawie dokumentacjightoe;
i pomiaru w terenie. Ogolne zasady obmiaru rolegtamo w ST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot winien odbywéasie zgodnie z norm PN-68/8-B-06050
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00

Ptatndi¢ za 1 mi wykonanego wykopu natg przyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot
w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 febejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

mechaniczna wykonanie wykopu z transportem urobkoigjsce wskazane przezzymiera,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectaniej,
uporzdkowanie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek

PN-68/B-06050- - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania
przy odbiorze

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu

PN-C-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty zieriignmagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW Z ZIEMI DOWIEZIONEJ
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonywaniu na-
sypow okrélonych w Dokumentacji Projektowej i obejmu;j

- zakup i transport gruntu,

- formowanie nasypdéw z gruntu dowiezionego,

- zagszczenie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi normami i ST D- 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robot oraz za zgoda@ dokumentagj projek-
towa, ST i poleceniami lzyniera. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w ST D- 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Grunt do budowy nasypow powinien speénigymagania dla piaskow do nawierzchni drogowych.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania nasypow

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak@& wykonywanych robot.

Sprz:t uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organjizrobot, zaakceptowa-
nym przez layniera: w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgzpowi-
nien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w do-
brym stanie i gotowszi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkownika.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajch dopuszczenie spita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia@ sprzt niesprawny.
Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprat zageszczapcy

- zagiszczarki

- walce gladkie

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiiig¢ dostosowany do rodzaju gruntu,
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeptansportu. Wydajni srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoissprzitu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.
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Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie nie by podstavg roszczé Wy-
konawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegixi nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robgodano w ST D- 00.00.00 i ST D- 02.01.01.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady prowadzenia robot podanow ST
5.2.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia stateczsonasypu i jego rownomiernego osiadania nale
- grunty o r@norodnych wiéciwosciach uktada warstwami jednakowej gruba na

calej szerokei nasypu,
5.2.3. Zagszczanie gruntow
Zagszczenie gruntéw w nasypach

- wskanik zag;szczenia okrdony wg normy BN-77/8931-12, powinien wynést 1,00
Zagzszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 1000 warstwy.
Wilgotnosé gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% je] wartei.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami okre-
slonymi niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaajpjektowej.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:
a) badania prawidtowizi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
b) badania zagszczenia nasypu,
6.1.1. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu potegajsprawdze-
niu:
a) prawidlowdasci rozmieszczenia gruntéw w nasypie,
b) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadz nie
rzadziej nk jeden raz na 500m
¢) nadania spadkéw poszczegblnym warstwom gruntéw
d) przestrzegania ograniazedotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow

i mrozéw.
6.1.2. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghaartcsci
wskaznika zagszczeniadOznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone we-
dtug normy BN-77/8931-12.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw laboratoryj-
nych. Prawidtowé¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnady
potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest m(metr szécienny) wykonanych nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot,

- formowanie nasypow

- zagszczenie nasypéw

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.01.01

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLO ZA
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Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z profilowa-
niem i zagszczeniem podi@ pod nawierzchai i obejmug:

mechaniczne profilowanie i zggzczenie podia w obebie jezdni

j-w. lecz w obebie chgu pieszo-rowerowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoDokumentacj Pro-
jektowa, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do profilowania podiza powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopu-
sci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawio-
nym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibrgaych.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podtma
dopiero po zakéczeniu i odebraniu rob6t zgdanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji uaglzer podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podta bezpérednio
przez rozpoagiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania podta i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mdiwve wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmos-
ferycznych.
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Po wyprofilowanym i zagszczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Profilowanie podiga
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen. Nalezy usuryé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoiten
Po oczyszczeniu powierzchni pogiioktore ma by profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si,
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane rgdne pod-
loza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wgstija zanizenia poziomu w podta przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcipiodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzynie-
ra, dowig¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w $lm
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okigonych w ST - D.02.01.01 i ST- D.02.03.01.
Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego paatgego powierzchrinalezy
doggsci¢ 3-4 przejciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny pasaakceptowany
przez Irkyniera. Do profilowania podia naley stosowa rowniarki.Sciety grunt powinien b§ wy-
korzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéikeaptowany przez hyniera.
5.2.3. Zagszczenie podiva
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Jakiekolwiek nierownéci powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawev
spos6b zaakceptowany przezyniera.
Zagszczanie podita naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskiaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .
Wilgotnos¢ gruntu podtéa przy zagszczaniu nie powinnazdi¢ sig od wilgotngci optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998)

- W gruntach niespoistych + 2%

- w gruntach matodredniospoistych +0% do -2%.
5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramnezlgdnych napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z agstotliwascia gwarantujca zachowanie wymaggakosci robét, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkaygji.

Zakres i czstotliwos¢ bada kontrolnych

Lp. | Wyszczegllnienie bada Minimalna czstotliwos¢
I pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokég, gikbokas¢ i potoze- | z cxstotliwoicia gwarantujca spetienie
nie koryta wymaga, okrelonych w p.6.2.

z czx;stotliwoscia gwarantujca spetnienie
wymaga przy odbiorze, okrdonych w
p.6.2.

2 | Uksztaltowanie pionowe osi
koryta
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Zagszczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce robo
Badanie wskanika zagszczenia czej, lecz nie rzadziej araz na 600 M

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podiaa.

6.2.1. Zagszczenie podiva

Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktow 5.2.3. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej

0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rowndé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nierowndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy zgodnie z normBN-68/8931-
04. Nierbwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci nie mog@ przekraczé& 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektow, z
tolerancy + 0,5%.

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomoeg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy ha
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych Mkgoziomych: na poetku i na kaicu kazdej
krzywej przejciowej ora na pociku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego

6.2.5. Gkbokos¢ koryta i rzedne dna.

Glebokas¢ koryta i radne naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach. Rénice po-
migdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzaczé +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta natg sprawdzéa w punktach gtdwnych trasy i innych dodatkowych lpun
tach, rozmieszczonych nie rzadziej oo 100 m.

Os w planie nie mge byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm.

6.2.7. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delmgikasci

co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) wykonanego koryta zgodnie z do&atacy projekto-
wa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00

Odbidr wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robot zani-
kajacych i ulegajcych zakryciu i powinien hyprzeprowadzony w czasie ugtiaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w ST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

- profilowanie podiaa,

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-12

PN-S-02205

Grunty budowlane. Badamibpk gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczemdutu odksztatcenia
nawierzchni podech i podiga przez obeaizenie plyt.

Drogi samochodowe. Pobieranidek gruntéw dla celéw
drogowych i latkowych
Drogi samochodowe. Pomiar réenplanografem i fat

Oznaczenie wgkika na&nosci gruntu jako podiza gruntu.

Drogi samochodowe. Robaynrne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 04.02.01

WARSTWA ODCINAJ ACA Z PIASKU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawVylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykona-
niem warstwy odcinagej z piasku pod af) pieszo-rowerowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléle-
niami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST

D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwglcimapcej w niniejszym projekcieas
- piaski,
— 7zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaaych powinny spetni@anastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

Dys
dss
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

<5

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
=—055
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy wyrownayveawinien spetni@ wymagania normy
PN-B-11113 zwir i mieszanka powinny spetriavymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpanio po dostarczeniu na budginzachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robotipiew zabezpieczykruszywo przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamiikamymi. Podige w miejscu skladowania po-
winno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST D-00.00.00

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca powinien wykazasig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- rowniarek,
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00000.0

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D-02.00.00.

oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwa wyréwnawcza powinna dwytyczona w sposob unildwiajacy wykonanie zgodnie z do-
kumentaci projektova, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Grubai¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignigto
gruba¢ projektowan.

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy najeprzystpi¢ do jej zagszczania.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny iywyrownywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isinigcie materiatu, 2ado otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa powinnadgag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;
od -20% do +10% jej warfoi.

W przypadku, gdy wilgotni@ kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,wiiyotnos¢ kruszywa jest riisza od wil-
gotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza
5.5. Utrzymanie warstwy odcinajce;j

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed utniem nasfpnej warstwy powinna l#yutrzymywana
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olkxgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie wiaciwosci kruszywa okrglone w p. 2.3.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ badah
bada i pomiarow i pomiaréw
3 Rowna¢ poprzeczna 1raz na 100 m
4 | Spadki poprzeczne lrazna 100 m
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
8 | Zagszczenie, wilgotni® |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaeziej
kruszywa niz raz na 600 M

6.2.2. Szeroké&¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwnaci poprzeczne warstwy halemierzy

4 metrowy fata.

Nieréwndaci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinnylmgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniej-
szy od 1.

Wilgotnosé¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kru-
szywa powinna byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1fwarstwy odcinajcej z piasku obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o gruboi
I jakosci okreslone] w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kexcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaiigotnasci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalpendwierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawVylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin®

w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t przy oczyszczaniu i skropie-
niem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmu;j

a/ mechaniczne oczyszczenie podbudawgszczegoblnych warstw nawierzchni

b/ skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchnilsjpasfaltova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D- 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST D-00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA4,99
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA4,99
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
Podstawowe wymagania to: zawart. asfaltu 50% +l8pkos¢ wg Englera w temp. 2@ > 3
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zuzycie lepiszcza powinno Byzgodne z ustaleniami dokumentacji technicznej asdalone w zale
nosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i kegptowane przez hyniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy
Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrrikach piono-
wych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu giragfaltowej naley przestrzegazasad usta-
lonych przez producenta.
Zaleca st jednak, aby okres przechowywania emulsji nie knasezat dwoch tygodni od daty pro-
dukcji. Stosowana emulsja musi posiadgrobat; Technicza.

3. SPRZET

3.1. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Zaleca s wzywanie:
- szczotek wypos@nych w urzdzenia odpylajce, szczotekecznych
- sprezarek,
- zbiornikéw z wod,
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3.2. Sprt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuizywac skrapiark do lepiszcza.
Skrapiarka powinna lgywyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzenie
i regulowanie nagpujacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza
- cisnienia lepiszcza w kolektorze
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze
- predkosci poruszania giskrapiarki
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza
- ilosci lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby byto rove zachowa-
nie statej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dagportu powinny bl czyste i nie powinny ky
uzywane do przewozu innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D- 00@0.

5.2. Oczyszczenie powierzchni.

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchnzgar utgeniem nasfpnej warstwy powinny
zosta& oczyszczone. Oczyszczenie warstw nawierzchni pabegusuriciu luznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy myciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamt! cénieniem. W miej-
scach trudno dogbnych naley uzywa¢ szczotekg¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudo-
wanych, bezp@ednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przyyciu
sprzonego powietrza. Powierzchnia przed skropieniemimpioavbyé sucha i czysta.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalpczyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpocaé sie po akceptaciji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trud-
no dosg¢pnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd). Skropiona warstwa powinna®po-
zostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rigzp dla umaliwienia penetracji lepiszcza w war-
stwe i odparowania rozpuszczalnika.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstw nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.
Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym padienazna rozpocgé po odparowaniu rozpusz-
czalnika , z wyjtkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowazegaktadark warstwy mie-
szanki mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagzibbne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej ilci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gpikeaia.

a7



Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

6.3. Badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Sprawdzenie dokfadngci sprysku podiaza

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej
w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealaci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” .
6.3.2. Badania sprawdzajce.

Laboratorium Zamawiagego ledzie prowadzito badania sprawdxag z czstotliwoscia okreslona
przez lrzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyay

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D- 00.00.00.

Jednostky obmiaru jest

Cena 1 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngbkjmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezélaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wdaab wyciem spezonego powietrza,

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragia

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naxaknie asfaltowe. Wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azganych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie i obejmu;j

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasna nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w B5700.00.00

2. MATERIALY.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargabilizowanego mechanicznie jest kru-
szywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia swsicskalnego lub kamienarzutowy i otocza-
kow. Kruszywo powinno byjednorodne, bez zanieczyszez#bcych i domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wg normy PN-B-06714/15 musiz&& pomidzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna lbiagta. Wymiar najwtkszego ziarna kru-
szywa nie mee przekracza?2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszynze-
chodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwigcej niz 65% frakcji przechodicej przez sito.
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Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Kruszywa Kruszywa ta-
Lp Wyszczegdlnienie tamane na mane na podbu- Badania wg
wiasciwosci podbudowe .
. dowe zasadnicg
pomocnicz
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych n i
niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 od 2 do 10 PN-B-06714-15
. . o
2 Zawart@¢ nadziarna, % 10 5 PN-B-06714-15

(m/m), nie wkcej niz

3 Zawartd¢ ziarn nieforem-
nych 40 35
%(m/m), nie wecej niz

PN-B-06714-16

4 Zawartd¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie> 1 1
niz

PN-B-04481

5 | Wskanik piaskowy po pi-
cio-krotnym zagszczeniu
metod, | lub 1l wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catk. po petnej
liczbie obrotéw, nie wdcej 50 50
niz
b) scieralna¢ czsciowa po 35 35
1/5 peinej liczby obrotow,
nie>niz

PN-B-06714-42

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie> 5 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornéc, ubytek
masy po 25 cyklach zamra- 10 5
zania, %o(m/m), nie wicej niz

PN-B-06714-19

9 Zawartg¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), 1 1
nie wigcej niz

PN-B-06714-28

10 | Wskénik nasnosci W,e mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 60 80
1,00

b) przy zagszczeniud >
1,03

PN-S-06102

3. SPRZT.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stadilemego mechanicznie najestosowa na-
stepujacy sprat:

a) rowniarki albo uktadarki do rozktadania materiatu

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdwezagszczania.

W miejscach trudno daginych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykamawprzt mechaniczny powinien Byspraw-
ny technicznie i zaakceptowany przezyiniera.
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4. TRANSPORT.

Transport kruszywa musi odbyivaie w sposéb przeciwdziakgy zanieczyszczeniu i rozsegre-
gowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym padialrogi musi by tak zorganizowany, aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochaiggniki z przyczepami). Przy ruchu po dro-
gach publicznych pojazdy musgpetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych odpen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.

5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzch-
nie nieodpowiednio zagzczone lub wskazage odchylenia wysokaiowe od zataeonych rzdnych
powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody aluszenie poprzez mieszanie, do
osiagniecia wilgotnaci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zggczone.

Podbudowa musi léywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie

z Dokumentagj Projektovs i wedtug zalec Inzyniera.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wiwiaé nacihgniecie sznurkow lub linek do wyty-
czenia robo6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.1.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie miesnéi.

Wykonawca ha podstawie badaboratoryjnych przygotuje receptuna wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowdxdzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oragetihc¢ optymalra dla
mieszanych sktadnikow. Spazona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera

5.1.3. Przygotowanie mieszanki na warstpodbudowy

Wytworzenie mieszanki pole§dedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywezéwidzia-
nych receptur) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgairiamptymalnej dla wytworzonej mie-
szanki.

5.1.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalagdaboratoryjnie z uwzgtnieniem wilgotnéci naturalnej
materiatu. Nawitanie mieszanki powinno nagbwa: stopniowo w iléci nie wickszej niz 10 I/n? do
czasu uzyskania w mieszance wilgatimptymalnej okréonej laboratoryjnie.

W czasie stonecznej pogody, wiatréw, w zalgci od temperatury, ikE wody powinna b§ odpo-
wiednio wiksza. Zwegkszenie iléci wody mae skgac 20% w stosunku do wilgot§oi optymalne;.
W przypadku gdy wilgotri@ naturalna materiatu przekracza wilgai@optymaln, naley Materiat
osuszy przez zwgkszenie iléci miesza.

5.1.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejscavbudowania

odbywa si¢ bedzie samowytadowczymrodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyjurkowa-
niu w sposob zabezpieczay mieszank przed segregagj wysychaniem.

5.1.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobaamy do oznakowania prowadzo-
nych rob6t zgodnie z oboydujacymi w tym zakresie przepisami.

Roziazenie mieszanki odfolzie sé we wczéniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrowilkgéci i szerokdci warstwy) zaprojektowa-
nych w Dokumentacji Projektowe].

Warstwa podbudowy powinna d@yoztazona w sposdb zapewmial osagniccie wymaganych spad-
kow i rzgdnych wysokéciowych.

Podbudowy naley wykona w dwdéch warstwach. Kala powinna by wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoweidizych wysokéciowych.
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Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki ngledrzuca ziarna csrednicy wekszej niz 2/3 rozklada-
nej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczysaiez
5.1.7. Profilowanie rozt@zonej warstwy mieszanki
Przed zagszczeniem roztmng warstwe nalezy sprofilowa: do spadkéw poprzecznych i pochyle
podtwznych wymaganych w projekcie technicznym. Profiloveamalery wykona cigzkim szablonem
lub réwniark.
W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wgebienia.
Mieszanka w miejscach ktérych widoczna jest jgregacja powinna léyprzed zagszczeniem za-
stapiona materialem odpowiednich tawosciach.
5.1.8. Zagszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Podbudewruszywa tamanego nalezag;szcz& walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi.
Watowanie powinno pogpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju dasz-
kowym jezdni albo od dolnej kraydzi do gérnej krawdzi podbudowy przy przekroju o spadku jed-
nostronnym.
Jakiekolwiek nierowngi lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isibnitcie materiatdw ado otrzymania rownej
powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnatlaag:szczona zagszczarkami ptyto-
wymi, matymi walcami lub ubijakami mechanicznymi.
Wybér sprztu zagszczagcego zalgy od rodzaju kruszywa:
a/ kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takiedd® uziarnienie tey w dolnej

cz&sci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zalecaaijgszcza najpierw walcami

ogumionymi, a nagbnie wibracyjnymi,
b/ kruszywo z przewagziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigylev gornej

czsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia , zalegaagszcza najpierw

walcami ogumionymi, a naginie gtadkimi.
W pierwszej fazie zagzczania naley stosowa sprz:it 1zejszy, a w kacowej sprzt cigzszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
0d 1,00 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z RB4B81 (metoda Il).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalnej okréanej
wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tbda Il).
Wilgotnos¢ przy zagszczaniu powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10% i —
20% jej wartdci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdéci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien systematyczrogvpdzE pomiary i badania

Kontrolne i dostarczaich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne

Wykonawca powinien wykortaw zakresie ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggako-
sci robdt, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatéw.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okrelone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbugavkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:
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Czestotliwosé badan

Min. liczba ba- vl\\//lizi:j' pg(-jbu-
Lp. Wyszczegolnienie bada dan na dziennej P
dowy / na

dziatce roboczej jedno badanie

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag;szczenie warstwy 10 prébek na 10000

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wiasngci kruszywa

W czasie robét Wykonawcatizie prowadzi badania wiéciwosci kruszywa okréone w tablicy 6.3.
oraz w pkt.2.1 i 2.2 niniejszej ST. Probki ngleoobier& losowo z roztaonej warstwy, przed jej za-
geszczeniem i w obec”oi Inzyniera. Wyniki bada musz by¢ na bigaco przekazywane #tyniero-
wi. Badania petne natg wykona takze w przypadku zmianyrédia pobierania materiatdw i w in-
nych przypadkach okémnych przez layniera.

6.3.2. Wilgotnaié¢ kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci0% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osighiecia wymaganego wskaika za-
geszczenia. Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutle, do pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwaos¢ i zakres badapomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa.

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1 km

2 | Rownai¢ podiwzna szposop cigly plapografem alboco20m
ata na kardvm pasie ruck

3 | RoOwna¢ poprzeczna 10razy nal km tat4 m

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 runktach na kadej dziatce roboczej, lec

Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztadttier osi w planie naky wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerok.projektowanej o ggej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraanikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
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6.4.2. Rbwné¢ podbudowy

Nierownaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukatdzpanierzy¢ 4 metrow taty z czstotliwoscia
podar, w tablicy w pkr. 6.4. Spadki poprzeczne powinny bgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w nie me by przesunjta w stosunku do projektowanej ogaej niz = 5 cm.
6.4.6. Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Maksymalne ugicia lub minimalne moduly odksztatcenia w zalesci od wskanika zagszczenia i
projektowanego wskaika ngnosci zawarto w tabeli ponej:

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Maksymalne ugicie spe- Min. mr?qoilg:rz%cfksztaic.
z okwslgwa Wskaznik zyste pod kotem, mm ny ptyta o $rednicy 30 cm,
. | zagszczenia MPa
Whpes Nie< ; L . .
niz% | ls ne<nz | 40kN 50 kN od pierw- | od drugiego
szego ob- | obcizenia &
Ciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Badania sprawdzajce.
Laboratorium Zamawiagego ledzie prowadzito badania sprawdgag z czstotliwoicia okreslona
przez lrzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stawfinego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST D- 00.00.00

Cena wykonania obejmuje ngstijace roboty:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie materiatdw sptua niezlgdnych do wykonania podbudowy

- wytworzenie mieszanki kruszywa

- mechaniczne rozienie materiatu warstwami

- zagszczenie poszczegoélnych warstw

- srodki zaradcze chrogte podbudow przed pogorszeniemegakasci i niekorzystnym
wptywem wody i spratu wykonawczego

- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowyigzyw stabiliz. mechanicznie

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdgpeintu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Oznaczenieazbyci zanieczyszcze

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporroi

PN-B0-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Ozeae&cieralngci w bgbnie

Los Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa famane do nawierzchngdvaych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooodksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie ptyt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.05.01

WARSTWA WZMACNIAJ ACA Z GRUNTU
STABILIZOW ANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwulicy Wylotowej na odcinku od ufrodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykona-
niem warstwy ulepszonego podéz mieszanki cementowo-piaskowej wykonanej w bmtoaszarce
Rm =25 MPa o gruBoi 15 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka cementowo-piaskowamieszanka piasku, cementu i wody, dobranych

w optymalnych iliciach.
1.4.2. Pozostate okrdenia sa zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgka@astosowanych materiatdw oraz za fgkaykonanych
robot a take za zgodn& z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo naturalne

Piasek winien spetntawvymagania normy : BN-64/8931-01Drogi samochodd@znaczanie wska
nika piaskowego.

Do stabilizacji cementem mna stosowapiaski, mieszankizwiry albo mieszanktych kruszyw,
kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggikv bada laboratoryj-
nych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegeda
zgodne z wymaganiami normowymi.

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizachentem
Lp. | Wiaciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %,

nie mniej nk: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm,
%, nie wecej ni: 15

2 Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad |wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszani
3. Wskanik piaskowy 20<WP<5(

2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 35 wg PN-88/B-30000

Badania cementu nagwykona zgodnie z PN-B-04300

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykona-
nej warstwy powinna odpowiadlatymaganiom PN-B-32250 . Bez badaboratoryjnych mena
stosowé wodochgowa wodk pitna.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazaltabilizowanego spo-
iwami powinien wykazé sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

*mieszarek stacjonarnych,

*uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki

*walcow ogumionych i stalowych , wibracyjnych lutatycznych do zagzczania

*zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych

do zagszczania w miejscach trudnodgstych,

Uzyty sprzt musi by sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.

4.2. Transport mieszankiodbywa sie musi samochodami samowytadowczymi o tadosenO ton.
Czas transportu nie me przekraczal godz. przy temp. otoczenia pazgji+ 15C i 20 min. przy
temp. od 15 — 3C.

Srodki transportu powinny unitiwiaé¢ przewoz mieszanki betonowej do miejsca wbudowheia
zmiany konsystenciji i bez rozsegregowania przedaozciem twardnienia.

Mieszanka w czasie transportu powinng blgroniona od wptywow atmosferycznych takich jagae
dy, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston wdtnrkcji srodkow transportowych natg stosowa
przykrycia (folia, brezent).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0
5.2. Wytyczne do projektowania mieszanki cementowpiaskowej wykonywane;j
w betonomieszarce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie pea i winien p przedstawd Inzynierowi do
akceptacji. Receptura winnadgpracowana przez laboratorium w oparciu o wybh#dda materia-
lobw zaakceptowanych przezzymiera. Laboratorium pobierze prébki materiatbwykena niezhdne
badania.
Receptura winna ponadto uwegghiac:
- wytyczne niniejszej specyfikacji
- norme PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodige z gruntu

stabilizowanego cementem"
5.3. Warunki wykonania warstwy ulepszonego podiza
Warstwa ulepszonego podiz mieszanki cementowo-piaskowej niezemby wykonywana wtedy,
gdy poditae jest zamarznie i podczas opaddw deszczu. Dopuszczalnym okraegéonywania ro-
bot jest okres od 15 kwietnia do 15gaiernika.
Nie nalery rozpoczyné robot jezeli prognozy meteorologiczne wskazma maliwy spadek tempera-
tury ponizej 5°C w czasie najltiszych 7 dni.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusmp war-
stwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw po-
dtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nglenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.
5.5. Zag:szczanie
Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememi@ey prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w ST.
Zageszczanie ulepszonego pogoo przekroju daszkowym powinno rozpaesie od kravedzi i
przesuwa pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni.
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Pojawiajhce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy
natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na peingtebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne za-
geszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zeggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodawiay do
mieszanki. Zagszczanie nalg kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki okre-
slonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podamediN-S-96012 i ST.

Specjalna uwag: nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podtu
nych i poprzecznych oraz wszelkich antizex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowanie,gfane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne za@gczenie. Roboty teysvykonane na koszt Wykonawcy.

5.6. Piebgnacja warstwy

Wymagane jest pieyjnowanie wykonanej warstwy przez okres min 7 drdep polewanie wad Nie
wolno dopdci¢ do wyschngcia warstwy aby nie powstaheknigcia skurczowe.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawmne materiaty przeznaczone do piel
gnacji mog by¢ stosowane po uzyskaniu akceptachyimera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po ulepszonym gadiookresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywé si¢ wytacznie za zgod
Inzyniera.

5.7. Utrzymywanie wzmacnionego podia

Ulepszone podige po wykonaniu przez uteniem nasfpnej warstwy, powinno ldyutrzymywane w
dobrym stanie. Wykonawca jest zobarany do przeprowadzania bagych napraw warstw uszko-
dzonych na skutek oddziatywania czynnikow atmogfenych, takich jak opady deszczéniegu oraz
mroz.

Wykonawca jest zobowtany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw adasz
jezeli wystapi mazliwosé¢ uszkodzenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw zgodnie z ustale-
niami niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polggaj sprawdzeniu przezayniera w mia¢ postpu robot,
jakosci materiatow i zgodnixi wykonywanych rob6t z projektem technicznym i ST

6.3.1. Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalezy pobier& z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienigziwva powin-
no by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.2.Wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna by rowna wilgotied optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10% - 20% jej warkzi.

6.3.3. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ltyzag:szczona do osgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaokreslona zostanie przez dgniera.

6.3.4. Grubai¢ warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mae r&nic sig od projektowanej o wcej niz = 1 cm.
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6.3.5. Wytrzymata¢ na sciskanie
Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na prébach walcowych@ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem.
Probki ilosci 6 szt naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotyazymi poszczegoélnych
rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy probki naley bada po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania. Wyniki wy-
trzymatdici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakeziowych ulepszonego

podica.
6.4.1.Szeroké¢ ulepszonego podiza
Szerokdé¢ ulepszonego podia nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.
6.4.2. RGwndé¢ ulepszonego podiza.
Nierownaici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ tata 4-metrova w sposob aiglty plano-
grafem zgodnie z norgrBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne ulepszonego pagtoaley mierzye 4-metrovy fata.
6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podéo
Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z DokumentacProjektovy z toleran-
cja £0,5 %.
6.4.4. Rzdne wysokdciowe ulepszonego podia.
R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy, a¢dnymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza+1lcm,-2cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi ulepszonego podo
Os warstwy nie mee by przesungta w stosunku do projektowanej ogeej niz + 5 cm.
Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztadttes osi w planie naty wykona w punk-
tach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.6. Grubasé ulepszonego podiza
Grubdi¢ ulepszonego podia nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.
6.5. Badania odbiorcze
- badanie wytrzymakwzi nasciskanie — 3 prébki z kalej dziennej dziatki roboczej
- rownas¢ podiwzna — tag 4-ro metrovy, co 20m
- rbwnas¢ poprzeczna — j.w. lecz co 100m
- szerok&¢ warstwy — co 100m
- spadki poprzeczne — na prostej co 100m, na tukahmiejscach
- wyglad zewrgtrzny — jednolity bez miejsc porowatych i tusacych se

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00
Jednostl obmiaru jest 1 Mwykonanej warstwy z kruszyw stabilizowanych ceraent

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw , w wypadku wyspowania usterek ustali zakres robét po-
prawkowych, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00

Cena wykonania robo6t obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow , wyprodukowanie miesezgje transport na miejsce wbudowania
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie, odwieziprogvadnic oraz innych materiatow
pomocniczych

- rozlazenie | zagszczenie mieszanki

- pielegnacj; wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczysz.obcych

PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazsktadu ziarnowego

PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®scieralngci w bebnie Los

Angeles
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda doohétv i zapraw.
PN-S-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowepszone podie@ z gruntu stabilizo

wanego cementem
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wika na@nasci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

BN-77/8931/12 - Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM — 19
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoawlicy Wylotowej na odcinku od uSrodkowej do wezta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azganych z wykony-
waniem podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznyabrebie projektowanych jezdni i obej-
muja:

- wykonanie warstwy zasadnicze] podbudowy z betafalt@wego

- ulozenie warstwy grub. 7 cm

- wykonanie badamieszanki i wykonanej warstwy

- uporadkowanie terenu po wykonanych robotach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z betonu asfaltowegewarstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
ktéra stanowi fragment ¥oej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Beton asfaltowy(BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarniemdiwvnomiernie stopnio-
wanym, utaona i zagszczona.

1.4.3.Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegfaltu w
wodzie.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowess zgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdét oraz zgodrig z dokumentagj projektows ,

ST i poleceniami Iyniera. Ogdlne wymagania dotyee robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania wobec materiatow do podbudowy z beta asfaltowego
Tablica. Wymagania wobec materiatow do warstwy paldivy z betonu asfaltowego

, _ Kategoria ruchu
Lp. | Rodzaj materiatu nr normy
KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane zwykte i
granulowane
a) z litego surowca skalnego, ge
skat: PN-B-11112:1996KI. 1,11,111; kl. Il; gat.1,2
- magmowych gat.1,2
- przeobraonych
- osadowych
3 Zwir i mieszanka PN-B-11112:1994l. I, 1l -
4 | Grysizwirkruszony z surowea, .\ o ni KI. 1111l gat.1,2 KL.LII: gat.1,2
naturalnie rozdrobnionego
Wypetniacz mineralny: PN-61/S-96504 podstawowy podstawowy
PN-
7 Asfalt drogowy 65/C96170:1965 D50,D 70 D 50, D70
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2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w powgzej tablicy .

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wy-
konywania zgodnie z ustalgrzestotliwoscia bada laboratoryjnych. Pochodzenie materiatu i jego
jakos¢ musza by¢ zaaprobowane przezayniera.

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbyve® w warunkach zabezpiecazaych je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymenkanszywa lub jego frakcjami.

Na sktadowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewnigih swobodny przejazd
tadowarek Krodkow transportu. Kruszywo nalesktadowa oddzielnie wedtug przewidzianych w
recepturach asortymentow i frakcji oraz w zasiekatiemaliwiajacych wymieszanie sisasiednich
pryzm.

2.3. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 .

Rodzaje stosowanych asfaltéw w zalgci od kategorii ruchu podano w tablicy.

Rodzaj lepiszcza, jego pochodzenie oraz zasadygakeego odbioru powinny liyakceptowane
przez Irkyniera. Lepiszcze natg przewozé w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowa-
nych i zaopatrzonych w wdzenia grzewcze i zawory spustowe.

Transport lepiszczy na zimno powinien odbyw# cysternach samochodowych.

Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Warunki przechowywania mugzapewnid utrzymanie cech lepiszcza, bez clemia

jego jakaci. Pojemné¢ zbiornikéw powinna zapewéil5 dniowa produkcg mieszanki.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania podane w tablicy.

Dostawa i badania jakciowe jak w pkcie 2.2.

Transport wypetniacza powinien odbyésic w cysternach przystosowanych do transportu materia
téw sypkich. Sktadowanie wypetniacza powinn@ lzgodne z PN-S-96504:1961. @og¢ silosow
powinna umaliwia¢ 15 dniowa produkcg mieszanki.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pimmi wykaza sie

mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cygkhiym lub cagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwvytwarzanych

- i wbudowywanych na gaco

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkichsiednich,

- walcow ogumionych etkich o regulowanym énieniu w oponach,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyaow

3.1. Wytwaornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwodrnia musi spetniawarunki ochronyrodowiska odnénie zapylenia, hatasu, zanieczyszczenia

wod. Wydajndé wytworni musi zapewniazapotrzebowanie na mieszardda danej budowy . Nie

dopuszcza sirecznego sterowania produfcj

Dozowanie musi odbywssic za pomoa wagi sterowanej automatycznie.

3.2. Uktadarka masy

Dopuszcza siwytacznie uktadarki mechaniczne o wydajoiodostosowanej do wydajéa otaczarki,

0 automatycznym sterowaniu ustiszviaj acym utazenie warstwy zgodnie z zaprojektovgamwelet, i

grubdcia, wyposaom w elementy wibrujce z regulag czstotliwosci i amplitudy drga oraz w

urzadzenie do podgrzewania elementdw roboczych.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki powinien odbyévsie przy zachowaniu nagiujacych warunkow:

- mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi
o fad. min. 5 Mg, wypoganymi w pokrowce brezentowe,
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- czas transportu unatiwiajacy wbudowanie mieszanki w czasie 2 godz. od momentu
wyprodukowania

- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z uktadark

- W czasie transportu mieszanka powinnéa przykryta pokrowcem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00M0.0
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzin
nierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki maheo-asfaltowej oraz wyniki badaaboratoryj-
nych i prébki materialtdw pobrane w obegadnzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze sktadnikdéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Przyjmupc optymaln ilos¢ asfaltu naley wzia¢ pod uwag nasgpujace cechy:
- geStas¢ pozorna,
- zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance
- zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance wypetnionej asfialte
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym za-
pewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie tem-
peratury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralrsbattowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepd. Dopuszcza gidozowanie okgjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptasci w
zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania skladnikbéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wainlie prze-
ptywomierza, lecz nie wcej nz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposdéb gredni, z ukladem termostatowania, zapew-
niajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pove wynosi:
- dlaD50145C-165C
- dlaD 70146C - 166 C.
Tablica - Wymagania wobec mieszanek mineralno-sfgich i podbudowy
Z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 3-6

2 Modut sztywnéci petzania’, MPa >16,0

3 Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60,
zagszczonych 2x75 uderzaibijaka, kN > 11,0

4 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Mafs-
halla, % <72,0

5 Gruba¢ warstwy z mieszanki min-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
-0/12,8 -
-0/16 -
-0/20 -
- 0/25 8,0-14,0
-0/31,5 9,0-16,0
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6 Wskaznik zag;szczenia warstwy, % > 08,0
7 Wolna przestrzew warstwie, % v/v 45+9,0

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdndaniu wypetnia-
cza uzyskata wkiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna by
wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi

- zD50146C-176C

- zD70138C - 165 C.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinné isyprofilowane, rowne, ustabili-
zowane i néne. Powierzchnia podta powinna b§ sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae naley skropi
emulsp asfaltova w ilosci ustalonej w dokumentacji projektowej i ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji, dla paeta kruszywa tamanego wynasz
0,5-0,7 kg/rh

Powierzchnie czotowe wtazdw, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem

lub materiatem uszczelntaym, okréglonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie megdzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsp asfaltows przed utaeniem nasfpnej war-
stwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniega@@#nia m¢dzywarstwowego, w ikei ustalonej w
ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu uptynnionego wyno-
sz, 0,5- 0,7 kg/rh

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygalzenia wynosi co najmniej:

— 2 hprzyildci 0,5 - 1,0 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia aggidoby byta
nie nizsza od 5C. Nie dopuszczaeiktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfadfquod-
czas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatret (6 m/s).

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadagkwyposaona w uktad z auto-
matycznym sterowaniem grudmd warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy pro-
jektows.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyige zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wyndsnie mniej nk:

- dla asfaltu D 50-125C,

- dla asfaltu D 70-11%C.

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kisrodkowi. Wskanik zag:sz-
czenia utgonej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy.

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki£akerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z
dziennej dziatki roboczej, powinny byéwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone li-
stwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wys¢pujace dodatkowo zcze po-
diuzne naley zabezpieczyw sposéb podany dlaatiza poprzecznego.

Ztacze podiune uktadanej nagbnej warstwy, np. vaizacej, powinno by przesunite

0 co najmniej 15 cm wzgllem zhcza podiunego podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy.

Czestotliwos¢ bada
L | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
p. dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 raz dziennie
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwaérni 2 probki przy produkciji ponad 500 Mg
3 | Wihasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 | Temperatura skltadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér cigly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowe] wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgj jw.
9 | Wiasciwosci probek mieszanki mineral-
no-asfaltowej pobranej w wytworni | jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badia uziarnienia mieszanki mineralnej natgobra po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu.

Krzywa uziarnienia powinna iByzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] poleg wykonaniu ekstrakcji
wgPN-S-04001:1967. Wyniki powinny bygodne z recepiaboratoryjn z toleranci wg tablicy 4.
6.3.4. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza,

zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralgfaléowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae.

Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquadgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
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6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocesz@alnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowgyiaa

6.3.10. Wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfalto-
wego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowveg

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 Réwna¢ warstwy poprzecznglO razy na odcinku drogi o diugm 1 km

3 Rowna¢ podiuzna Kady pas ruchu planografem lubgato 20 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrafjugcici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe war- | pomiar rzdnych niwelacji podtznej i poprzecznej oraz usy-

stwy tuowania osi wedtug dokumentacji budowy

(o3}

Uksztattowanie osi w planie

7 | Grubd¢ wykonywanej war- |2 probki z kadego pasa o powierzchni do 306 m
stwy

8 | Ziacza podtune i poprzeczng Cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowanie war-| Cata diugeéc

stwy
10 | Wyghd warstwy ocena agla
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki zdego pasa o powierzchni do 3000 m

Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows, z toleranci +5 cm.
6.4.3. RGwné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8939D4ie powinny by
wieksze od podanych w tablicy .

Dopuszczalne nieréwioi dla drogi kalsy Z - 12 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukastinny by zgodne z dokumentacprojekto-
wa, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokséciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangg = 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentggjojektowva,

Z tolerancgj =5 cm.

6.4.7. Grubaé podbudowy

Grubai¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiia projektows, z tolerancj +10 %.

6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawgdzie podbudowy powinny ldyréwno obgcgte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wyghd podbudowy

Podbudowa powinna migednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszagzh
si¢ i spegkanych.

6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae

Zageszczenie i wolna przestiz@odbudowy winny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recep-
cie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanej podbudowy.

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzen obcych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996- Kruszywa naturalne do nawierzchdiogowych. Piasek
PN-C-96170:1965- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-S-04001:1967- Drogi samochodowe. Mieszanki nailmerbitumiczne. Badania
BN-68/8931-04- - Drogi samochodowe. Pomiar royanaawierzchni planografem i tat
PN-S-96025:1999- Drogi samochodowe i lotniskowewMazchnie asfaltowe.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. IBDIM - 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsi@idowe EmA-94. IBDiM - 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.05

WARSTWA WI AZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonywaniu war-
stwy wiazacej z betonu asfaltowego i obejray;j
- wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC18W jej zakup oraz transport
- utozenie warstwy wjzacej o grubéci 6 cm
- wykonanie badamasy i wykonanej nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiegitoscia
asfaltu, wytworzona w okteny sposob, spetnigga okrélone wymagania.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA)} wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o uigann
réwnomiernie stopniowanym
1.4.3.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana dezeza
w celu zwikszenia jego przyczepfa do kruszywa.
1.4.4. Emulsja asfaltowo-kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozpuszczoresfaltu w
wodzie
1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST. D- 00.00.00

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Tablica - Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyolimerami wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow modyfikowanych polime
Lp. Wiasciwosci Jednostka | rami (PMB) 25/55-60
wymaganie klasa
1 Penetracja w 2& 0,1 mm 25-55 3
) T_emperatura neknie- oc >60 6
nia

3 | Temperatura zaptonu °C =235 3
4 'él'gmperatura tamliwo oc <-12 6

Polimeroasfalt powinien iymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy
posredni z termostatem kontroligym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca s bezpo-
srednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenika: niekontrolowanego mieszania
roznego rodzaju i klasy polimeroasfaltow.
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2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnagy wymagania okridone w PN-EN i WT-1 2014.
Przechowywanie wypetniacza powinno odbyw& w silosach wypos@nych w uradzenia do aera-
cji.

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu natgy stosowa kruszywo wg PN-EN 13043 i WT-1 2014.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaie w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kraseyub jego frakcjami. Podie sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

2.5. Materialy do uszczelniania paiczai i kraw edzi

Do uszczelniania gtz podtiznych i poprzecznych lub pgdzenia warstw asfaltowych z ydzeniami
obcymi naley stosowa:

a/ materialy termoplastycznestay asfaltowe, pasty itp. wg norm lub aprobat techmych

b/ emuls§ asfaltows wg PN-EN13808 lub inne lepiszcze wg norm lub aptdechnicznych

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 "metoda na ggo''. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Nalezy stosowa emulsje asfaltowe kationowe lub modyfikowane peliami wg PN-EN 13808.
Emulsje asfaltowe mma sktadowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach
pionowych , z wylaczeniem zbiornikobw zanieczyszgamimmateriatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D- 00.00.00

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wytwadrnia powinna posiadacertyfikat ZKP wydany przez uprawnipjednostk.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfatigo powinien wyka-

zat sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniulggnym lub cagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asigith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkichsrednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcow ogumionych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem bremxeym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.1.2. Wypehniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviajgkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem
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4.1.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w

pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spel-
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca st stosowanie samochodéw termosow z podwojngiginami skrzyni wypoganej w system

ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzin
nierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki maheo-asfaltowej oraz wyniki badaaboratoryj-
nych i probki materiatbw pobrane w obeécdidnzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wkasciwosci | poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zaw#o$ci lepiszcza w betonie asfaltowym

Materiat Przesiew Przesiew

[%(m/m)] [%(m/m)]

AC 16W AC 16W
KR3-6 KR3-6

Wymiar
sita # od do
[mm]
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4 10
zawartgc B
lepiszcza min4.4

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oravarstwy wiazace] z betonu as-

nki

faltowego
Warunki zagszczenig Metoda i warunki badania Wymiar miesza
Wihasciwosé wg PN-EN 13108-20 AC 16W
. | C.1.3.ubijanie PN-EN 12697-8, p.4. Mn.4.0
Zawar'tcsc wolnych prze o%75 uderzé Vi o
strzeni *
Odpornd¢ na deforma- | C1.20, watowanie, |PN-EN 12697-22 WTSaro,3

cje trwaté

P98' I:)100

metoda B w powietrzu
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C.1.1.ubijanie PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na dziatanie |2x35 uderzé przechowywanie w 4z TS
wody jednym cyklem zamta- R80
nia badanie w 75

a) grubd¢ ptyty 60 mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym za-
pewniapcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeniggmieszanie oraz zachowanie tem-
peratury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralrsfadtowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepd. Dopuszcza gidozowanie okgjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikbéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wainlie prze-
ptywomierza, lecz nie wcej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien orélijozowany do asfaltu w spo-
sOb i w ilcciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania, zapew-
niajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdodaniu wypetnia-
cza uzyskata wkiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna by
wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi

- asfalt 35/50 18+ 195 C

- asfalt 50/ 70 14C+18C¢ C

- PMB 25/55-60 140C+ 180 C

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce wbu-
dowania, a hajwisza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bémnio po wyproduko-
waniu w wytworni.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podba powinna b¥ sucha i czysta.

Nieréwnaici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéhwieksze od podanych w pasizej ta-
blicy.

Tablica . Maksymalne nieréwrigi podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Podiae pod warstw

Lp. Drogi i place _ _
scieralm wiazaca

2 | Drogiklasy GiZz 9 12

W przypadku gdy nieréwrci podiaza s wigksze od podanych w tablicy , podéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojq@dnaley skropi emulsp asfal-
towa.

Kazda utozong warstwe nalezy skropi asfaltem uptynnionym przed ueniem nasfpnej, w celu za-
pewnienia odpowiedniego peizenia m¢dzywarstwowego.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia ¥ggi
doby byta nie nisza od 8C. Nie dopuszczaeuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wigtret 16 m/s).

75



Rozbudowa ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Srodkowej do wezta "Pruslin” wraz z budowg kanalizacji deszczowej

5.6. Zaréb prébny

Nalezy wykon& prébny zardb z udziatem asfaltu, wsitd zaprojektowanej w recepcie.

Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstraka.

Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obéchimzyniera zostanie przez niego dostarczona do
Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana w celu porbwnania z zaprojektowecepi.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki BA nie by rozpoczta wyrazeniu zgody przez kyniera, na wniosek Wyko-
nawcy. Bez zatwierdzonej rwecepty laboratoryjnejKdfyawca nie mze rozpoczé produkciji. Nie
dopuszcza si recznego sterowania produlcjmieszanki min-asfaltowej.Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna liywbudowywana uktadagkwyposaom w ukiad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnargsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivasie zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na
odcinku probnym.Wskanik zag;szczeniaz 98%

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kirodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym pozio-
mie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstawwyniki tych ba-
daa Inzynierowi do akceptac;i

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

p. Czestotliwos¢ bada. Min. liczba bada na
Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej

2 Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej nalgy bada& na probkach po- |2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
branych na budowie

Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie

Temperatura sktadnikdw mieszanki ming
ralno-asfaltowej

Temperatura mieszanki miner-asfaltowej zd§apojazd przy zatadunku i wbudowaniy

dozor cagty

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno
asfaltowej pobranych na budowie

O N o (O & W

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia winn& lzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;j.
6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] przgizonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.
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6.3.4. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. Badanie wiéciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy - Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarza-
nia mieszanki mineralno-asfaltowej. Nateokreili¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z zasadami
podanymi w normie PN-EN 13043.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralsfaéowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinnacbzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji ST

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopa#gega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w recepcie
6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocaieialnej jej wyghdu w cza-
sie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania

6.3.10. Wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslaté na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjma.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

Tablica - Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 Rowna¢ warstwy poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o afoigl km
3 RéwWnGi¢ podiuna Wg DZ.U.Nr 43/99 .pf)z; 430 zat. 6, pkt2i 3
nie rzadziej nico 5 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugaci 1 km
S Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rzdnych niwelacji podtinej i poprzecznej oraz
6 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 Grubd¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstiay) co 25 m
8 Ztacza podhane i poprzeczne cala dtugoztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala dtugo
10 Wyghd warstwy ocena cigla
11 Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o diugoi do 1000 m
12 Wolna przestrzew warstwie jw.

Tablica - Dopuszczalne nierowda warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwécieralna Warstwa wizaca

2 Drogi klasy G i Z 6 9
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6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaj powyzsze tablice.

6.4.2. Szeroké&¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektowva,

Z tolerancy + 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej raej potazonej, nie ograniczonej kranikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, gowa by szersza z kalej strony co najmniej o
grubai¢ warstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROWnd¢ warstwy

Do oceny rownéci podtwnej warstw nawierzchni drogi klasy Z i drég #sgych klas naley stoso-
wa¢ jedm z nasgpujacych metod

1/ meto@ profilometryczrm wykonywarn, spreztem umaliwiajacym rejestragj z bkdem pomiaru nie
wiekszym n 1,0 mm

2/ metod pomiaru rownowana uzyciu taty i klina, okrélonych w Polskiej Normie

3/ metod z wykorzystaniem taty i klina, okéeonych w Polskiej Normie

Stosowanie metody z wykorzystaniem faty i klina ulsgrza s do oceny rownéci podiuznej drogi
klasy Z i tych elementéw nawierzchni drogi klasygdzie nie mena wykorzystéa innych metod.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodunkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokséciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerangj £ 5
cm.

6.4.7. Grubcgé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grulizia projektows, z tolerangg £+ 5 mm. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grulsoi projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Zhcza podtwzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi. Zi-
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowa-
nych, porowatych, tuszgeych sg i spekanych.

6.4.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestraéw warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w re-
cepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest rh(metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST

I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanienertmicji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostl obmiaru jest 1fmwykonanej nawierzchni

Cena wykonania 1 hiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredlzi urzdzen obcych i krawgznikdw,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltoweyj,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniactepnaczonych do ruchu

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagatia asfaltow drogowych

PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wynraga Cz:3$¢ 1. Beton asfaltowy

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy@otsztywnych. IBDiM - 1997

- Wymagania techniczne WT 1 2014 -Kruszywa do n@eek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwal@ na drogach krajowych " z dnia 25.09.2014r.

- Wymagania techniczne WT 2 2014 cz.l. - "Nawierdehasfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe" z dnia 18.11.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-
GRYSOWEJ (SMA)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej\ymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogwul. Wylotowej na odcinku od u§rodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykona-
niem warstwyscieralnej z mieszanki SMA o uziarnieniwgiym 0/11, grub. 4 cm po zesgczeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa zeflmawartdci grysow, zawierajca sta-
bilizator mastyksu.

1.4.2.Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SM@\ (médkno celulozowe), zapobiegay jej
rozsegregowaniu.

1.4.3.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéa poprawia adhegzpsfaltu do mate-
rialdbw mineralnych oraz zwksza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyweani
woda; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.4.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.5.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.6.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.7.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych pa-
rametrow technicznych robot.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitja
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 wg BN 14023 .

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu modyfikowanegarmpetami wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow mody
fikowanych polimerami

Wymaganie podstawod ;.. ., Metoda (PMB)
we Wiasciwose badania |°€9" [45/80-55
wymaganie |klasa

Konsystencja w poed-

nich temperaturach ekyPenetracja w25°C EN 1426 |0,1 mm [45-80 4

ploatac.

Konsystencja w wyso-

kich temperaturach ek Temperatura mknienia EN 1427 |°C >55 7

ploatacyjnych

Kohezja Sita rozcagania (mata pdkos¢ [EN 13589 Jen? >1 4
rozciggania) EN 13703 W 5°C
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Sita rozcagania w 5°C(dza EN 13587

predkos¢ rozcagania) EN 13703 Jent  |NPD* 0

\r?i/;l)had*o Vialit (metoda uderz EN 13588 |J/cn?  INPD? 0
Statai¢ konsystencji wgZmiana masy % <0,5 3
EN 12607-1 lub-3

Pozostala penetracja EN 1426 |% >60 7

Wzrost temperatury rgknienia |EN 1427 |°C <8 2
Inne wigciwosc Temperatura zaptonu Eé\lg;SO °C >235 3
Wymagania dodatkowdremperatura tamlinei EN 12593 |°C <12 6

Nawrot spezysty w 25 °C >50 5

EN 13398 |%

Nawrét spezysty wl0°C NPD? 0

Zakres plastyczriai Punkt 5.1.9°C TBR® 1

Stabilng¢ magazynowania EN 13399 oC -5 2

Réznica temperatur reknienia |EN 1427 -

Stabilng¢ magazynowania. |EN 13399

Rd&znica penetraciji EN 1426 0,1 mm (NPD? 0

Spadek temperatury giinienia i

po starzeniu wg EN 12607-1 | ENE}\??Z;? °C TBR® 1

-3 !

Nawrot spezysty w 25 °C po

starzeniu wg EN 12607-1 lub-{EN 12607- 250 4

- . 5 1,EN %
Nawrot spezysty w 10 °C po 13398 NPD 0
starzeniu EN 12607-1 lub-3

®NPD - No Performance Determined (wdavosé uzytkowa nie okrélana)
TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszcze-
nie asfaltu i wypossnych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzew-
czymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien dizolowany termicznie, posiadl@automatyczny sys-
tem grzewczy z tolerangit 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfawinien by magazy-
nowany w zbiorniku wypoganym w system grzewczy gr@edni z termostatem kontrohgym tempe-
rature z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca bezpdrednie
zwzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ainikekontrolowanego mieszania polimeroasfal-
téw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania WT-1 podane w tablicy 2 niniejszej ST
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwidcieralnej z SMA

Punkt .
AT Wymagania wobec kruszyw w
ng]'l Wihasciwosci kruszywa zaleznosci od kategorii ruchu
KR 3, KR ¢
5.2.1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24
5.2.2 |Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE10
5.3.1 |Zawarta¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1%(m/m)
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5.3.2 |Ggstai¢ ziaren wedtug EN 1097-7 Deklarowana przez producent
5.4.1 |Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
PN-EN 1097-4;, wymagana kategoria: Vogias
5.4.2  |Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1; wyma-| -, = g/o5
aana kezeaoria: R&B
5.5.1 |Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie WS,
WV7S7a N: 0
5.5.3 |Zawartd¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 19(~~
21: kaeaoria gie nilqzril( ng: J, 70
5.5.4 |Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym
wymagana kategoria: K220, Kel0, Ka pewtaronana
5.6.2 |,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiadek
goria BNDekIarowana

Przechowywanie wypetniacza musi zapewrdahrorg przed zawilgoceniem, zbryleniem, zanie-
czyszczeniem.
2.4. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w tablicach 314 wg WT-1 nidej ST.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z SMA

Punkt | \Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw w
WT-1 zaleznosci od kategorii ruchu
KR 3-5 KR 6
4.1.3 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: G90/15 G90/15
4.1.4 |Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegk8ze nz wg katego-
rii: G25/15 G25/15
4.1.4 |Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza nk: ;
2
4.1.6 |Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dte-
goria nie W)’ZSZﬂ g FlzoIUb Slzo F|20|Ub Sbo
4.1.7 |Procentowa zawar6é ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria niegza ni Cio00 Ciooi0
4.2.2 |Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, r
dziat 5; kategoria nie wgza ni: LA2s LA20
Grupa kruszyw A LAso LA2s
Grupa kruszyw |
4.2.3 |Odporndg¢ kruszywa na polerowanie wg PN-EN 1097-8; ka
goria nie nksza nk PSVso PSVso
441 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zat. B; kategoria: W, 0,5"
4.4.2 |Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 zatznik B, w 1% NacCl, Fo 7
kategoria nie wysza ni Nacl
445 »Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; katego SBA
4.5.3 |Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-142;1
kategoria nie wysza n: Mepc0,1

! Gdy nasiakliwos¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornoéé wg 4.4.2
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub oagtym uziarnieniu do warstwicieral-

ta

nej z SMA
Punkt |Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw w
WT-1 zaleznosci od kateqgoii ruchu
KR 3 KR 6
4.1.3 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GE85
415 |Tolerancja dla kruszywa drobnego i @gtym uziarnieniu; G120 G120
odchylenia nie wiksze nk wg kategorii:
4.1.6 Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; |fie
kategoria nie wysza ni:
4.1.7 |Jaka¢ pytu wedlug PN-EN 933-9; kategoria niessya nk:  |MBELO
4.1.10 |Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozd Egsso Ecsa0
8, kategoria nie tsza ni:
4.3.1 |Ggstci¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producen
45.3 Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14@;1 m. p0,1

kategoria nie wisza ni:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Do skropienia warstw asfaltowych nafestosowa kationowa emulsg szybkorozpadowspetniajca
wymagania okrdone w WT-3 w ilgci okreslonej w ST D-04.03.01.
2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leprs asfaltowego i kruszywa, gwarantg-
go odpowiednry przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogganieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, ra zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kru-
szywo-lepiszcze waro przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metodg,Cwynosita co
najmniej 80%.
Koniecznd¢ uzycia srodka adhezyjnego stwierdza sia podstawie baddaboratoryjnych przepro-
wadzanych przez Wykonaw.cNalezy stosowad srodek adhezyjny posiaday Aprobat Techniczn i
spetniajcy jej wymagania.
Dozowaniesrodka adhezyjnego powinno odbyésic bezpdrednio do przewodu podgiego asfalt
do mieszalnika. Dozowanie powinnodhyrzeprowadzone w sposéb zapewstgjjednorodne wymie-
szanie asfaltudrodka adhezyjnego w czasie catego cyklu podawasiata. Uktad podawanisrodka
powinien by wyposaony regulag ilosci podawanegérodka z maliwoscia sprawdzenia jej przez
nadzor. Sposob dozowariadka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgmiara.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.7. Stabilizator mastyksu
Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMA iyagtosowa granulat sklejany lepiszczem spetniaj
cy wymagania aprobaty techniczne;j.
2.8. Kruszywo do uszorstnienia

Do uszorstnienia warstwy nalestosowa grysy 2/4 o digej odpornéci na polerowanie. Nie dopusz-
cza s¢ stosowania gryséw wapiennych, dolomitowych i bimeych. Kruszywo (ew. jego pojedyncze
frakcje powinno pochodgidla danego zadania z jednegodia i za stosunkowo krétkiego okresu
produkgiji.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczysz-
czeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jegidjami. Zaleca gichroni kruszywo przed
opadami za pomaglandek lub zadas#gwviat).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
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3.2. Sprzt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wikacej i §cieralnej powinien wykazasic mozli-
woscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do twsarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o
wydajnagci minimalnej 200 Mg/h, wyposanej w dozowanie wgpne (za pomacprzynajmniej 5
dozownikow), podajniki tamowe, lgben susacy, instalagt odpylahca, elewator gacy, zestaw sit
wibracyjnych, zasobnik gacego kruszywa, system wgo-mieszajcy w petni zautomatyzowany,
wagowe dozowanie wszystkich skladnikow, mieszalsillos na pyty z odzysku, elewator wypetnia-
cza, podajnikilimakowe, zbiornik na gotowy materiat z izolatgrmiczra, pompy do podawania
asfaltu, sterowanie komputerowe procesu produkgirument wagowego dozowania asfaltu, instru-
ment dozowanidrodka adhezyjnego spetniay wymogi punktu 2.6, instrument dozowania stahiliz
tora (granulatu) dla ktérego lepiszczem spajain jest asfalt, zbiorniki na polimeroasfalt z nzies
diem lub pompowaniem od dotu i ogrzewaniendrpdnimzbiorniki na asfalt i wypetniacz oraz osob-
ne zasieki o umocnionym dnie dlazki@go rodzaju kruszywa o pojenfcowystarczajcej na 7 dni
produkgiji,

- uktadarek mechanicznych, samojezdnych do ukladaeszanek mineralno-asfaltowych typu za-
geszczanego, wypoganych w: elektronicznie kontrolowany stét zdolny wtozenia mieszanki zgod-
nie z projektowas osi, niwelet i spadkami poprzecznymi, elementy wilaag (nG i ptyta) do
wstepnego zagszczania wraz ze sprawregulaciy czestotliwosci i amplitudy drga, uktady do pod-
grzewania elementow roboczych uktadarki; zdétnaktadania mieszanki winna bgkorelowana z
wydajndcia otaczarki i wymaganiami technologicznymi.

- skrapiarek (wg D-04.03.01. pkt 3.3),

- walcow hybrydowych lub ogumionych pozwal@ych na osigniccie wymaganego wskaika za-
geszczenia dla danej warstwy bitumicznej przy ékneej szerokeéci i grubaci,

szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszczacych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesémo

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjo

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalsy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [2].
Transport asfaltéw drogowych m®odbywa si¢ w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych.

4.2.2 Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviajgkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszanienmynim asortymentami kruszywa.
4.2.4.Mieszanka SMA

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvamhieszanka powinna byabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od piagi do wbudowania, powinna zapewéiatrzy-
manie temperatury w wymaganym przedziale, jednakmize przekroczy 2h. Powierzchnie pojem-
nikéw wywanych do transportu mieszanki powinnylegyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywa tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MM/¥ymagania ogolne” .
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5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Projekt sktadu mieszanki (recepty) powiniert lpstarczony przez Wykonawdo akceptacji lay-
niera (Zamawiajcego) minimum 3 tygodnie przed planowanym rozgoiean produkcji — recepta
powinna by opracowana dla konkretnych materiatow zaakceptgelamwczéniej przez Iityniera
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i przy wykotaysu reprezentatywnych prébek tych materia-
low; projekt recepty wraz z wynikami badkboratoryjnych poszczegoinych sktadnikow i prabka
materiatdbw pobranych w obeciud Inzyniera (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) otrzyaritabora-
torium Inzyniera (Zamawiajcego), ktére weryfikuje receptprzeprowadzag niezledne badania
laboratoryjne prébek materiatéw wsadowych oraz hadatasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej wykonanych z dostarczonych materiatow.

W przypadku przedstawienia nowego (zmienionego)egto sktadu mieszanki przez Wykonawc
projekt skladu musi zosigpoddany ponownej weryfikacji przez Laboratoriumyimiera (Zamawiaj-
cego). Wszelkie koszty powtornej procedury werydjkebada i akceptacji pokrywa Wykonawca.
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczyzr
nierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki Siraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdl-
nych skfadnikow i prébki materiatéw pobrane w ob@on Inzyniera do wykonania bad&ontrol-
nych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikei asfaltu,

doborze stabilizatora mastyksu,

doborzesrodka adhezyjnego,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasduié& sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczo-
nego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch oraz podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimych SMA 0/11.

Sito 0,075/ 0,15 | 0,28 | 0,30| 042 0835 2,0 5,0 8.0 11,2 16,0

Gorna| 13 17 18 19 20 21 25 40 60 10¢ 100

Dolna | 8 9 9 10 10 12 20 30 45 90 100

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinies bistalony na podstawie badprobek wyko-
nanych wg metody Marshalla. Probki powinny spétwgmagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 2.
Wykonana warstwécieralna z mieszanki SMA powinna spethigymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 3do 5.

Tablica 6. Wymagania wobec probek laboratoryjnycty projektowaniu mieszanki SMA
Wymagania wobec
Lp | Whasciwosci MMA i warstwy z
SMA w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 3 | KR 6

1 | Zawartd¢ dodatkOw (orientacyjna) w mieszance
SMA, % (m/m)

adhezyjnego, w stosunku do asfaltu od 0,3do 0,9
stabilizupcego, w stosunku do MMA od0,3do 1

2 | Wolna przestrzew probkach Marshalla % (V/V),
zag:szczonych

— 2X75 uderze ubijaka w temp. wg wska#gro- |od 3,0 do 4,0
ducenta lepiszcza
Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

4 | Wolna przestrzew warstwiescieralnej przed do-|od 2,5 do 6,0
puszczeniem do ruchu, % (V/V)

w
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5 | Odporné¢ na deformacje trwate, wg PN-EN WTSaro70 | WTSairo 30
12697-22 PRDA|R7,0 I:’RDAIR5,O

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy produkowa& w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych zachpwaza-
sady okrélone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfa#go”.

Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu w sposéb i wsibéach okrélonych w recepcie.
Dozowanie dodatku adhezyjnego powinno odhbysia automatycznie.

Stabilizator w postaci granulatu sklejanego lepisnt powinien b§ dodawany zgodnie z zaleceniem
producenta. Nie dopuszcza stcznego dozowania stabilizatora.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie prze-
pltywomierza, lecz nie wcej nz = 2 % w stosunku do masy skladnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposdéb gredni, z ukladem termostatowania, zapew-
niajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdodaniu wypetnia-
cza uzyskata wiiwa temperatu. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna by
wyzsza o wecej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Dla asfaltu PMB 45/80-55 temperatura lepiszczalasfago w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie maze przekraczal180°C. Kruszywo powinno Bywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mi-
neralna po dodaniu wypetniacza uzyskatasoitaa temperatut. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna lBywyzsza o wgcej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mine-
ralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki SMA z asfaltem PMB 45/80-&bipna wynost 130 — 180 °C po opuszcze-
niu otaczarki. Najrisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpeérednio po wy-
tworzeniu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podilaze (warstwa wizaca) winno spetniawymagania w zakresie:

a) rzdne wysokéciowe zgodnie z Dziennik Ustaw RzeczypospolitejsRi@j Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku zaicznik Nr 6, punkt 1 i ST D.04.04.02,

b) réwnaci podtuznej i poprzecznej mierzone wg BN-68/8931-04 ,Drsgimochodowe. Pomiar
réwnasci nawierzchni planografem i it

Podtaze pod warstw nawierzchnicieralnej z SMA powinno bywyprofilowane i rowne. Powierzch-
nia podi@a powinna b¥ sucha i czysta.

Powierzchnie czotowe kraumikdw, wlazow, wpustow itp. uszlzear powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelnigym okrelonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

W przypadku gdy nierowrci podiaza s wicksze od podanych, podie naley wyrowna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztéeniem mieszanki SMA, podie naley skropt emulsy asfaltowa lub asfaltem uptynnio-
nym w ilosci ustalonej w ST D-04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraumikdw, wlazow, wpustow itp. uszlzear powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniaym okréglonym w ST D-04.07.01 i zaakceptowanym przezinera.
5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA medby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai
0d+10°C. Nie dopuszczasuktadania mieszanki SMA na wilgotnym pozip podczas opadéw at-
mosferycznych oraz silnego wiatru¥V16 m/s).

Ukfadanie warstwy w innych warunkach atmosferycinywze odbywé sie jedynie za zgadKie-
rownika Projektu.

5.6. Zaréb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobgrany do przeprowadze-
nia w obecnéci Inzyniera kontrolnej produkciji wedtug zasad ctomych w ST D-05.03.05 ,Na-
wierzchnia z betonu asfaltowego”.
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5.7. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,

okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed g&gzeniem, koniecznej do uzy-
skania wymaganej grubo warstwy,

okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie keda stosowane do wykona-
nia warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcimi&nego przez
Inzyniera.

5.7.1. Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka prébnego

W czasie kontroli nalgy:

- wykona ekstrakog przynajmniej trzech prébek o wadze co najmniej0l@amow kada,

- na bazie pobranej mieszanki przygotéwlaie serie po trzy probki (w pewnym ogjgie czasu) dla
okresleniasredniej gstaici strukturalnej oraz badania stabdobi odksztatcenia metadviarshalla,

- kontrolowa temperatuy mieszanki w czasie rozktadania i gagczania,

- kontrolowa prawidtowa¢ i ilos¢ przewatowa,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierrgistasci, nalezy na bieaco sledzic zmiany
gestasci warstwy i na bazie tych wynikow, potwierdzub skorygowa ilos¢ przewatowa poszcze-
g6lnych walcow,

- na bieaco kontrolow& grubG¢ zag:szczanej warstwy,

- na bieaco ocenid uzyskiwan makrostruktug warstwy,

- po catkowitym wystygriciu warstwy wyca¢ min. 6 probek w celu okékenia wskanika jej zagsz-
czenia poprzez poréwnaniesgosci strukturalnej tych probek zgtcscia struktural wzorcowych
probek Marshalla, przy czym wszystkie badane préhbk$z oshgna¢ wymagane zagzczenie,

- skontrolowa gruba¢ na wycttych probkach,

W przypadku nie oggniecia wymaganych parametréow, nalgowtdrnie wykoné odcinek prébny,
dokonupc korekty w zataeniach.

Inzynier wyznaczy laboratorium sprawag nadzor nad odcinkiem probnym.

5.8. Wykonanie warstwyscieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna liywbudowywana uktadaskwyposaona w uklad z automatycznym ste-
rowaniem grubgci warstwy lub utrzymywania niwelety zgodnie z dolentacy projektova. Elemen-
ty uktadarki rozktadajce i dogszczagce powinny by podgrzane przed rozpagzem rob6t. Warstw
nalezy uklada za pomog dwoch przesurtych rozcietaczy lub cat szerokdcia nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnartigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyige bezzwitocznie, zgodnie ze schematem gézeplca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zagszczenie nalg rozpocz¢ od krawedzi nawierzchni kdrodkowi. Wskanik zag;szczenia utgo-
nej warstwy powinien byzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi drogi
W celu poprawy szorstkoi powykonawczej warstgnalery posypé grysem 2/4. Zalecana #6po-
sypki z kruszywa o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 2.

Dopuszcza sistosowanie jako posypki kruszywa o wymiarze 2/5 witosci od 1,0 do 2,0 kg/m2 po
akceptacji lyniera.

Grysy naley rozsypywa na gogca mieszank SMA bezpdrednio po ut@eniu i przywatowa. Nano-
szenie posypki powinno odbywaic maszynowo, a jedynie w miejscach trudno ¢lmsych dopusz-
cza st wykonanie ¢czne. Dla wykonywania uszorstnienia zaleggpsowadzé roboty w temperatu-
rze ponad +1%C.

Ztacze robocze powinno Byowno obgcgte i powierzchnia obgtej krawgdzi powinna by oklejona
samoprzylepatasma asfaltowo-kauczukowsv Sposob wykonywaniaatz roboczych powinien lgy
zaakceptowany przeziyniera.

Za zgod Inzyniera, nawierzchgimazna odda do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
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5.9. Zabezpieczenie krawdzi wewnretrznych (gornych) przy jednostronnym pochyleniu jezini
Wg ST D-04.07.01,pkt 5.10.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SM#ziedstawd wyniki tych bada Inzynierowi
w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni z reggki SMA
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow podczas wykonywania nawierzchni z mie-
szanki SMA

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada.
Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki SMA| 1 probka przy produkcji do 300 Mg
pobranej w wytwaorni 2 probki przy produkcji ponad 300
Mg
2 | Wi&ciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszankidozor cagty
SMA
6 | Temperatura mieszanki SMA Ay pojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki SMA jw.
8 | Wiaciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonangirakcji. Wyniki powinny by zgodne z re-
cept laboratoryja, z tolerangj podamn w tablicy 8. Dopuszczaeivykonanie badainnymi réwno-
waznymi metodami.

Tablica 8. Tolerancje zawasim sktadnikow mieszanki SMA wzgllem zaprojektowanego skfadu
przy badaniu pojedynczej prébki mesogkstrakciji, % m/m

Lp. | Sktadniki mieszanki Mieszanki do nawierzchroglio
kategorii ruchu
KR 3-5 KR 6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach( + 5,0 +4,0
#mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach + 3,0 +2,0
#mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,05
3 Ziarna przechodze przez sito o +20 +1,5
oczkach
#0,075 mm
4 Polimeroasfalt +0,5 +0,3

6.3.3.Badanie wiéaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn&¢ wypetniacza.
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6.3.5.Badanie wiciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klag: i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skgowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna lzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi
ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powiniert lappkonany przy zatadunku i w czasie wbudowywa-
nia w nawierzchri. Pomiar nalgy wykona& przy wyciu termometru bimetalicznego z doktadoiq +
2°C, a temperatura powinnadygodna z wymagarnw recepcie.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki SMA

Sprawdzenie wyghu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej \ygtg w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okresla¢ wolna przestrzé na probkach zagzczonych metegMarshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptiaboratoryjn,

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni z mieszanki SMA
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 9.

Tablica 9. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

Lp | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rébwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegigio 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugm 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe war- | Co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
stwy

6 | Uksztaltowanie osi w planie

7 | Grubd¢ warstwy 2 probki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m

8 | Zlacza podiune i poprzeczne| cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie war- | cata diugé¢
stwy

10 | Wyghd warstwy ocena agla

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punk-
tach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké& warstwy

Szerokd¢ wykonanej warstwy powinna Bygodna z dokumentagcprojektows, z tolerang + 5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

6.4.3.1. Ocena réwnsci podtuznej

Do oceny rownéci podtwznej naley stosowa:

pomiar planografem lub metedéwnowana.

Tablica 10d. Dopuszczalne nierowno- droga klasy ,,Z"— w przypadku pomiaru medddina i taty

dla 95% i 100% wszystkich pomiaréw na badanym ddcin

Dopuszczalna warfé odchylé rowndsci
Element nawierzchni [mm]
95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy aw
ryjne, whczania i wyhczania, jezdnieatznic, <6 <7
utwardzone pobocze
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6.4.3.2. Ocena réwn€ci poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldystosowana metoda réwnoivea metodzie
z wykorzystaniem taty i klina, okéenych w Polskiej Normie.

6.4.3.3. ROwné¢ poprzeczna i podiina wg BN-68/8931-04 .

Tablica 12. Dopuszczalne nierowiaoprzy pomiarze wg BN-68/8931-04 [mm].

Lp. Drogi i place warstwécieralna z SMA
1 Drogi klasy S (ruch KR 6) 4
2 Drogi klasy Z (ruch KR 3) 6

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powby zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokséciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektowg z tolerancg = 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumengggjojektowa z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubgs¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubi@ia projektowva, z toleranc + 10%.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania zicza podtanego i poprzecznego polega nacgginach.
Ztacza powinny by réwne i zwazane.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i aizeniach w jezdni powinna wystatvad 3mm
do 5 mm ponad ich powierzclkniwarstwa nieobramowana powinnalwyyprofilowana a w miej-
scach gdzie zaszta konieczti@bckcia, pokryta asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien migjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusz-
czacych st i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy pombse usungte.
6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

6.12. Badania i pomiary po wykonaniu uszorstnienia

6.12.1. Ocena wisciwosci poslizgowych

Dla preferowanej pdkasci pomiarowej 60km/h, miarodajny wspotczynnik tareiinien wynosi
powyzej wartcci: 0,39. ( zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r .w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie -Dziennik Ustaw nr 43,p0z.430.

6.12.2.Pomiar szerokgci

Po zakaczeniu robdt, tj. po okresie piginacji, a w¢c po usuniciu niezwihzanych ziaren kruszywa z
nawierzchni i z pobocza przy jej kragzi, dokonuje s pomiaru szerokiei a z dokfadnécia do i 1
cmw 10 miejscach na 1 km.

Mierzy sk szerokec¢ tylko tej czsci jezdni, ktora charakteryzujegsiobrym osadzeniem ziaren kru-
szywa w zaprawie (lepiszczu). Pomierzona szesbhe powinna s rézni¢ od szerokéci projekto-
wanej wecej niz £ 5 cm.

6.13.0cena wynikéw badea

Mieszank mineralno-asfaltoworaz ut@aong warstwe uznaje si za wykonan zgodnie z wymaga-
niami ST, jeeli:

wyniki oceny makroskopowepgozytywne;

€0 najmniej 95% wynikow badd pomiaréw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchilespetnia
wymagania ST,

nie wigcej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylewick-
szonych o 30%, spetnia wymagania ST.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszaBMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/magania ogélne” .

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie receptury,

wykonanie odcinka prébnego

oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,

posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzen obcych i krawznikow,

wykonanie zicz podhinych i poprzecznych dziatek roboczyching asfaltovg

roztozenie i zagszczenie mieszanki SMA,

posypanie grysem i przywatowanie (uszorstnienie),

wykonanie uszczelnieniastag asfaltowa poprzecznych i podimnych spoin roboczych,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
Skropienie warstw emulspsfaltowa przed utégeniem podbudowy zostatogtg w ST D—-04.03.01.
Zabezpieczenie krawlzi ujgto w ST D-04.07.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniactepnaczonych do ruchu

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagatia asfaltow drogowych

PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wynraga Cz3$¢ 5. Mieszanka SMA

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania techniczne WT 1 2014 -Kruszywa do n@ieek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwal@& na drogach krajowych " z dnia 25.09.2014r.

- Wymagania techniczne WT 2 2014 cz.l. - "Nawiergetasfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe" z dnia 29.09.2014

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygotsztywnych. IBDIM - 1997

- Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowerogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009, IBDiM, Warszawa, 2009.

- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMAEBMA 2001). Informacje,

instrukcje - zeszyt 62, IBDiM, Warszawa, 2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.01.01

HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A
SKARP, POBOCZY | PASOW ZIELENI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoavul. Wylotowej na odcinku od ufrodkowej do wzta "Pru-
slin" w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z profilo-
waniem i umocnieniem skarp przez humusowanie irobjgj:

- plantowanie skarp i poboczy,

- rozcielenie warstwy humusudgcego w pryzmach, na skarpach poboczach i pasaeleniz

- obsianie traw,

- pielegnacg trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus -ziemia rélinna (urodzajna) wczaiej usun¢ta z korpusu drogowego.

1.4.2. Humusowanie pokrycie skarp i zieleni humusem w celu zapewiaielobrego wzrostu trawy.
Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowanit s

humus leacy na odktadzie i nasiona traw.

Wybor gatunkow traw naky dostosowado rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg sto-
sowa mieszanki traw o drobnymesgtym ukorzenieniu, speinigje wymagania

PN-R-65023.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z na-
stepujacego spratu:

*ubijakdéw 0 recznym prowadzeniu,

*phyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

Nasiona traw mmna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gérnej krayzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
humusu powinna sfja¢ poza géra krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu do 15 cm. Grigbo
pokrycia ziema roslinng powinna wynosi 10 cm.

Utozong warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp poboczy i zieleni tavalezy wykonywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Powierzchnt obsiam pokrywa s¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni.

W okresie suszy natg systematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&bwykonanych rob6t i ich zgodska z ST oraz na spraw-
dzeniu daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest: nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp, poboczy ieaig

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyay

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1fiplantowania skarp, poboczy i zieleni przez humustei obsianie obejmuije:
*plantowanie powierzchni,

*dostarczenie i raxielenie humusu wcZgriej zdgtego,

*obsianie nasionami traw,

*pielegnacja trawy,

*uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziendhgnagania i badania
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

10.2. Inne materiaty
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplgemne.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnEprojekt-Warszawa, 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudogWylotowej na odcinku od uSrodkowej do wzta "Prilin®

w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykona-
niem oznakowania poziomego i obejmuj

- zakup i transport materiatow,

- wyznaczenie znakow,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

- linie ciagte

- linie przerywane

" przegcia dla pieszych

- inne symbole

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na hawieizaglpostaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnystnzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone @dj pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub qgte.

1.4.3. Strzalki- znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzadigrowadzajce, ktdre uprzedzap konieczno-
$ci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne znaki wyznaczaje miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzy
stow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania zotjav.

1.4.5. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przyskamych oraz inne okre-
slajace szczegdblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog materiaty zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@e mog zost& naniesione albo wbudowa-
ne przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, veyéaie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lnwperaturze podwgzonej. Materiaty te po-
winny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegefarby naktadane warstwgrubgci od 0,3

mm do 0,8 mm.

1.4.9. Pozostate okrdenia 3 zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-00.00.00.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drog musi postaaiarobat
technicza wydary przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw oraz musi bynieszczony

na liscie preferencyjnej , opracowanej przez GenarBlyrekci Drog Krajowych i Autostrad.
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2.3. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakewia drog

2.3.1. Zawarta¢ skltadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyni® powinna przekraczav materia-
tach do znakowania cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilgci wigkszej nk 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przez In-
zyniera:

- szczotek mechanicznych oraz szczotekmych,

- frezarek,

- spezarek,

-  malowarek,

- sprztu do bada, okreslonych w ST.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. Materiatpoziomego znako-
wania drég natey przewozé w pojemnikach zapewnigjych szczeln@, bezpieczny transport i za-
chowanie wymaganych wiaiwosci materiatow.

Materiaty do znakowania poziomego nalg@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAi-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0.0

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeler i powietrza powinna wyn@sco naj-
mniej 5C, a wilgotn@¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyno-
si¢ co najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej. Nieréwnomier-
nosci ifalbo miejsca fatania nawierzchni, ktére nieréyiaja sie od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru 1nil5% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyici¢c powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zaaiszcz@, przy wyciu sprztu wymienionego w

ST i zaakceptowanego przezyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana d@omania ozna-
kowania poziomego musi bgzysta i sucha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.
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6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.2.1 Widzialnc¢ w dzien

Widzialnaé¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bamoznakowania.
Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E,

gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd frix™,

L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mecdfn

E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, IX.

Pomiary luminancji wwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg
POD-97. Warté¢ wspoéiczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

-biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 186d ni Ix™,

Pomiar wspotczynnika luminancji $wietle rozproszonym mi@ by zasgpiony pomiarem wspot-
czynnika luminancjp, wg POD-97. Wart& wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania
swiezego, barwy biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

-biatej, po 12 miegicach uywalnagici, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg POD-97 przez wspoédne chromatyczrigi X i ,
ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty s#aro
ne:

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie bialte: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.2.2. Widzialncé¢ w nocy

Za miak, widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétcz. odblasky ,Rkrelany wg POD-97.
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
-biatej, co najmniej 300 med frix™,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

-biatej, po 12 miegicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd hi?,

6.2.3. Szorstkéé oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mie-
rzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. W&tBRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wy-
posaony w typowe opony hamuje z blokakiot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga st, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

-Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

-uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.2.4. Trwalas¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 , powinna wynégio 12-miesjcznym okresie eksploataciji oznakowania wy-
konanego:

-farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

-pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.2.5. Czas schrtia oznakowania (wzgl. czas przejezdioi oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje¢stzas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schnricia 0znakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie mae przekracza? godzin.

6.2.6. Grubd¢ oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad géarpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla
oznakowania cienkowarstwowego (grébaa mokro bez kulek szklanych), co napey800um,
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6.3. Badania wykonania znakowania poziomego z maiatu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudasiwowego przeprowa-
dza przed rozpogziem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinrae dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem ST, ngstijace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,

pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepki farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualra ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgédrmodokumentagj projektows i ,Instrukcja
0 znakach drogowych poziomych” ,
wizualm ocerg rbwnomierndci skroplenla (rozteenia materiatu) na catej szerdkolinii,

Protoko’r z przeprowadzonych badaraz z jeda prébky na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca

powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer maze zlect

wykonanie bada

- widzialnasci w dzie,

- widzialngci w nocy,

- szorstkdci,

wykonanych wedtug metod okdlenych w ,Warunkach technicznych POD-97” z8ke wyniki tych

bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku

przeciwnym Zamawiagy.

Protokoét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbleeilonej

w ST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okggaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegeayinier mae zlect

wykonanie bada

-widzialncici w dzie,

-widzialngsci w nocy,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okitonych

w ,Warunkach technicznych POD-97" .sllavyniki tych bada& wykaza wadliwos¢ wykonanego

oznakowania to koszt bagl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaagia

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmgizego z dokumentagprojektow i ,In-

strukcp 0 znakach drogowych poziomych” , powinny odpowtadastpujacym warunkom:

- szeroké¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

- dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej najugj o 50 mm lub wiksza najwyej o 150
mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgmwanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow, oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow lub liczba umieszczonych punktowych elemeradblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania

robot, mae by dokonany po oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu roboét, na podstawie wynikow po-

miaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okilene w POD-97.

Zaleca st stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowani&fouwymi elementami odblaskowymi: co

najmniej 24 miesice.

W niektérych przypadkach mpa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

- na nawierzchniach bitumicznych aémych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masa-
mi chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizpdane jest skro¢iokres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 1 roku, dla p&ejlla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 rwykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/eobdt,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagjprojektow i ,Instrukcja 0 znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdagdwych oraz urgdzeh bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniamayach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r.w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadrad tym zargdzeniem. (Dz.
U. Nr 177 z 14.10.2003 r. poz. 1729).
3/ Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakdéw i ai@m drogowych oraz ugdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchga
(Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonywaniu
oznakowania pionowego i obejmu;

- zakup i transport materiatow,

- roboty pomiarowe przy ustawianiu howego oznakadaan

- ustawienie stupkéw z rur stalowyghv0 mm

- przymocowanie tablic znakéw do stupkdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ szgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
innymi wydanymi aktami oraz definicjami podanymiS¥# D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania oraz zgodké z dokumentaaj projektovs, ST
i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST

D-00.00.00.

2.1. Aprobata techniczna dla materiatdw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiéda

aproba¢ technicza wydary przez uprawniofjednostk. Znaki drogowe powinny miecertyfikat

bezpieczéstwa (znak ,B") nadany przez uprawnipjednostik.

2.2. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyatkaw mog by¢ wykonywane jako: prefa-

brykaty betonowe, z betonu wykonywanego ,na mokedigetonu zbrojonego, inne rozazania zaak-

ceptowane przez myniera.

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych rglevykona: zgodnie z propozygjWykonawcy zaak-

ceptowan przez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze nioa wykong z ocynkowanych rur lubatownikéw wzgkdnie innych ksztat-

townikow, zaakceptowanych przezymiera.

Znaki i tablice drogowe powinny bywykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wypgosaj w

element usztywniagy.

Lico znakéw powinno bywykonane z folii odblaskowej | generacji, symbatekoéw nanoszone

technilg sitodruku. Blacha z aluminium lub stopow aluminipowinna by odporna na korogj

Wymagane grubiei:

-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnpezettoczeniami lub osadzonych w ra-
mach co najmniej 1,5 mm,

-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co nagnp,0 mm.
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3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwo-
$cia korzystania z nagpujacego spretu:

-ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod $iwy gruncie spoistym,

-betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr

-srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

-przewanych zbiornikdw na wog sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy oznakowania powinnychyrzewaonesrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Transport znakow, tkakeji wsporczych i sprgu
(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniettio
wiajacy ich przesuwanie gw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@O0

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany do oznakowania miejsca prowadzenia
robét zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innyctythkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pnagje-
chaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporoakz musi zapewtimazliwos¢ fatwej naprawy
po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju aszé&nia znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00 .

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jako-
sci (atesty) oraz wykorgabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniatrbprzedstawi ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw, zgodnie zmaganiami okrdonymi w pkt 2.3.
Do materiatdw, ktorych producenci gobowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczyza-
swiadczenia o jakixi (atesty) nalea:

- stupki do znakdéw

- tablice znakdéw

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materialy dostarczone na budawgwiadczeniem o jakai (atestem) producenta powin-
ny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmyow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania oznakowania pionowego habadé:

a) zgodn& wykonania urzdzer z dokumentagj projektowy ,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtoweé¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawn& wykonania fundamentow pod stupki

e) poprawn& ustawienia stupkow,

f)  poprawné¢ przymocowania tablic znakow
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarova jest szt (sztuka), dla znakéw konwencjonalnyclz éanstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych, okrélonych przez layniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:
- zakup i transport materiatow,

- o0znakowanie miejsca robét,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i bagla

demonta oznakowania tymczasowego,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdagdwych oraz urdzen bezpieczastwa  ru-
chu drogowego i warunkow ich umieszczania na driodBz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r.w sprawie szczegdtowych wa-
runkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadpad tym zargdzeniem. (Dz. U.
Nr 177 z 14.10.2003 r. poz. 1729).
3/ Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw i aj@m drogowych oraz usdzen

bezpieczgstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnogach

(Zahcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno
0g0lnego przeznaczenia
3 PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rGwnoramienne
4  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy ustawianiu kraw
nikdw betonowych i zgodnie z Dokumentagjrojektova obejmug:

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie taw betonowych wedtug rys. szczegdtowsttiarkcyjnych

- ustawienie krawznikdw betonowych 20x30, wystdaych

- ustawienie kragznikdw trapezowych 21x30x15 cm na wyspach rozdziejegh
wykonanie bada

- uporadkowanie terenu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki

dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesa zgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymiST D- 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kaobot oraz zgodrié z dokumentagj projektowy , ST i
poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej specyfikazji

- krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30 cm i 21x30x15,eykonane zgodnie z BN-
80/6775-03/01 i BN-80/8775-03/04
naskkliwo$¢ betonu w krawzniku nie powinna b§wigksza ni 4%.

- piasek na podsygk do zapraw wg PN-79/B-06711

- cement do podsypki i zapraw wg PN-51/B-30003,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki - beton klasy B-15 lub B-10,
wg PN-B-06250

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D- 00.00.00.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggntowania podsypki cement-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie trans-
portu, a gérna warstwa nie powinna wystéwwazasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wy-
sokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DOMO0.00.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonanie koryta gruntowego podg¢dwetonows, wykonane
beda tacznie z korytem pod jezdsi

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezpo-
srednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

Ustawienie krawznikOw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o
grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny nale wypetnic zapravg
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:3. Spoiny kragnikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi podano w ST D- 00.00.00

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot
Badanie krawznika na etapie akceptacji materiatu do robo6t wykenu
laboratorium wskazane przezymiera.

Wykonawca jest zobowrany dostarczylaboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera 3 szt krawznikdéw dla przeprowadzenia nagtijacych bada:

- nasnosé¢ kraweznikdw

- nasakliwos¢ betonu

- odpornd¢ na dziatanie mrozu

Powyzsze badania zostamwykonane na koszt wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie ustawienia kragznikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej, kto-
re wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchm,
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petra glebokasé.
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6.2.2. Badania betonu na taw
Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, cetbiadania w laboratorium wytrzymaés beto-
nu nasciskanie ( 1 seria probek na 300m wykonanej tavtgprii@wvej z oporem)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00
Jednosti obmiaru jest m (metr) wbudowanego keamika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00@®0.0
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovs, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-wykonanie koryta pod tagy
-wykonanie fawy,
-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuije:
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- pielegnacg wykonanej fawy
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
- zasypanie zewttrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostéw w Warszawie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapradolwvlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaipiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaaawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
drég, ulic, parkéwgi torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.02.02

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOW EJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin”
w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykona-
niem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gédd 8 cm :

- chodnikow

- wysp rozdzielajcych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu mefadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaittka jednowarstwowanudwédch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowess zgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami i z definicjami podanymi w 3 00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkmraz zgodn& z Dokumentagj Projektov, ST i polece-
niami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada

w ST D-00.00.00

2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwigicag jednostk.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D- 00.00.00
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyuje s¢ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.

5.2. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposébsatzeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny wypeléipiaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni stosujecsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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Wibrowanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujchv polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,

-sprawdzenie prawidtowgaoi ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwndci chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéeaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tatt 4 m nie powinien przekracz®,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactamsnia niwelety nie magprzekraczé&+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na
kazde 150 do 300 fri w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchy-
lenia od projektowanego profilu wynasz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe$tki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe],
-utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbudoyWylotowej na odcinku od urodkowej do wzta "Prilin®
w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy ustawianiu atyrze
betonowych i obejmuyj
- zakup i transport materiatow,
- ustawienie obrzgy
- pielegnacja obrzey 30x8 na podsypce piaskowej
- wykonanie badg
- uporadkowanie terenu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja-
mi podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot oraz zgodrié z Dokumentagj Projektovy ,
ST i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania dotyee robo6t podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej specyfikasgji
-obrzeza betonowe klasy B-25 o wymiarach 30x8 cm wykoreganie z BN-80/6775-03 i
PN-63/B-14051
-piasek na podsygk do zapraw wg PN-79/B-06711
-woda,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00
Roboty wykonuje sirecznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00

4.2. Transport obrzezy

Obrzera betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Elementy betonowe uktadaalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy. Obrze powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamatpozascianysrodka transportowego wagej
niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot wedtug ST D- 00.00.00
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola elementow betonowych zgodnie z BN-80/60383 ,, Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni droég, ulic, parkingdw i toiskvtramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodni-
kowe.

Wykonawca dostarczy do badmboratoryjnych 1 szt obrza na 300 m wykonanego
wbudowania.

6.2. Kontrola w trakcie robdét.

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaia obrzeza

6.2.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania wykopu pod obrzee betonowe.
Powyzsze roboty bda wykonane gcznie.

Dopuszczalne odchylenia weblokasci wykonanego koryta wynogz 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niweldizeza nie powinny

przekraczéa 0,5%.

6.2.3. Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki piaskowej

Podsypka piaskowa pod obrae wykonana &dzie kcznie. Wykonanie podsypki
polega na raxieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grabio3 cm.

6.2.4. Kontrola ustawienia obrzey betonowych

- zgodnd¢ z Dokumentag Projektova usytuowania w planie

- zgodnda¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektova

Wbudowane obrza naley obsyp@ gruntem od strony przeciwnegnvykonywany
chodnik

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00
Jednosti obmiaru jest m (metstawionego obrza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00@®0.0

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyay
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m obrze betonowego obejmuje:
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta ,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-ustawienie obrza ,
-wypetnienie spoin piaskiem,
-zasypanie zewtrznejsciany obrzea gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég i Mo-
stow w Warszawie.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce

cementu powszechnegaytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapratoWwianych.
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